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Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2012 годы, утвержденной Решением Совета Национального объединения строителей от 20 апреля 2011 года.
Стандарт направлен на реализацию в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.
Авторский коллектив:

Д.т.н. Руденский А.В. (ФГУП РосдорНИИ), к.т.н. Кирюхин Г.Н. (ОАО СоюздорНИИ), к.т.н. Мелик-Багдасаров М.С. (ЗАО Асфальттехмаш),к.т.н. Котлярский Э.В.(МАДИ), Коротков А.В.(МАДИ)
Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»).
СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 
Часть 1. Общие положения 

Roads
Installation of asphalt concrete road pavements. 
Part 1. General provisions
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на автомобильные дороги и устанавливает правила производства работ при устройстве асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.
2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил: 

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные дорожные жидкие
ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний 

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
ГОСТ Р 50597-93 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия 

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 
ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-01-2004 Организация строительства
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона
СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона
СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона
СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона
Примечание – При пользовании настоящим стандартом проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь.
3.2 асфальтобетонная смесь (смесь): Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка, минерального порошка) и органического вяжущего на основе дорожного битума, взятых в рациональных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.
3.3 асфальтобетонное покрытие: Конструктивный слой дорожной одежды, устраиваемый из асфальтобетонной смеси и укладываемый на специально подготовленное основание.
3.4 асфальтобетонный завод: Предприятие по изготовлению асфальтобетонных смесей.
3.5 асфальтоукладчик: Самоходная дорожная машина, предназначенная для приемки, распределения, выравнивания и предварительного уплотнения асфальтобетонной смеси при устройстве дорожных покрытий.
3.6 битум модифицированный: Органическое вяжущее, полученное после введения в битум модифицирующих добавок для улучшения строительно-технических показателей свойств.
3.7 битумная эмульсия: Однородная, маловязкая жидкость темно-коричневого цвета, рационально подобранного состава, получаемая смешением катионного водного раствора эмульгатора и битума. В состав эмульсии дополнительно могут входить поверхностно-активные вещества, полимеры, разжижители и другие добавки.
3.8 вибрационный каток: Самоходная дорожная машина на гладких металлических вальцах один (или два) из которых являются вибрационными для послойного уплотнения асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.
3.9 винтовой шнек: Рабочий орган асфальтоукладчика для равномерного распределения смеси по ширине укладываемой полосы.
3.10 выглаживающая плита: Рабочий орган асфальтоукладчика статического или вибрационного принципа действия для создания поперечного профиля, выравнивания и предварительного уплотнения уложенного слоя заданной толщины и ширины.
3.11 вяжущее вещество: Вещество, способное в результате физико-химических процессов соединять между собой зерна отдельных каменных материалов (песок, щебень и т.п.).
3.12 гладковальцовый каток: Самоходная дорожная машина на гладких металлических вальцах, с помощью которых производится послойное уплотнение асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.
3.13 каток на пневматических шинах: Самоходная дорожная машина на пневматических шинах с гладким или рифленым протектором для послойного уплотнения асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.
3.14 комбинированный каток: Самоходная дорожная машина, имеющая на одной оси один гладкий металлический вибрационный валец и пневматические шины на другой оси, для послойного уплотнения конструктивных слоев нежесткой дорожной одежды из асфальтобетонных смесей и других материалов.
3.15 литая асфальтобетонная смесь: Вязко-текучая асфальтобетонная смесь, укладываемая в горячем состоянии без уплотнения.
3.16 литой асфальтобетон: Отвердевшая в результате распределения, выглаживания и остывания литая асфальтобетонная смесь.
3.17 модифицированное (композиционное) вяжущее на основе битума: Вяжущее вещество в основе которого лежит битум, модифицированный различными добавками (полимер, резина и т.п.) улучшающими его физико-химические характеристики.
3.18 перегружатель асфальтобетонной смеси: Специальная самоходная дорожная машина для приема асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в собственный бункер-накопитель, в котором производится перемешивание асфальтобетонной смеси до однородной массы одинаковой температуры с последующей подачей ее в асфальтоукладчик.
3.19 поверхностно-активное вещество: Минеральные или органические добавки, вводимые в смесь для повышения сцепления вяжущего с поверхностью каменного материала или с целью регулирования процессов формирования в смеси.
3.20 покрытие: Верхний слой дорожной одежды, воспринимающий усилия от колес автомобилей и подвергающийся непосредственному воздействию атмосферных факторов.
3.21 полимерно-битумное вяжущее: Органическое вяжущее, полученное путем объединения битума с полимером в присутствии пластификатора или без него.
3.22 сегрегация: Явление изменения состава, структуры и свойств и расслоение асфальтобетонных смесей при транспортировании и в процессе выполнения технологических операций, снижающее однородность асфальтобетона.
3.23 стабилизирующая добавка: Вещество, способное предотвращать стекание вяжущего и оказывать стабилизирующее влияние на горячую асфальтобетонную смесь, обеспечивая устойчивость ее к расслаиванию.
3.24 трамбующий (вибрационный) брус: Вибрационный уплотняющий рабочий орган с узкой опорной плитой в виде бруса и с несколькими вибраторами, размещенными в один ряд, применяющийся для предварительного уплотнения песчаного слоя, слоев цементобетонных, асфальтобетонных, цементогрунтовых и других смесей.
3.25 щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС): Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка и минерального порошка), дорожного битума (с полимерными добавками или без них) и стабилизирующей добавки, взятых в определенных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии.
3.26 щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА): Уплотненная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.
3.27 эмульсия битумная анионная (ЭБА): Эмульгированное в воде органическое вяжущее с анионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с основными горными породами. По скорости распада делятся на марки: ЭБА-1 – быстрораспадающиеся, ЭБА-2 – среднераспадающиеся и ЭБА-3 медленнораспадающиеся.
3.28 эмульсия битумная катионная (ЭБК): Эмульгированное в воде органическое вяжущее с катионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с кислыми горными породами. По скорости распада делятся на марки: ЭБК-1 – быстрораспадающиеся, ЭБК-2 – среднераспадающиеся и ЭБК-3 медленнораспадающиеся.
3.29 эмульсия битумная полимерная анионная (ЭБПА): Эмульгированное в воде полимербитумное вяжущее с анионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с основными горными породами. По скорости распада делятся на марки ЭБПА-1 – быстрораспадающиеся, ЭБПА-2 – среднераспадающиеся и ЭБПА-3 медленнораспадающиеся.
3.30 эмульсия битумная полимерная катионная (ЭБПК): Эмульгированное в воде полимербитумное органическое вяжущее с катионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с кислыми горными породами. По скорости распада делятся на марки ЭБПК-1 – быстрораспадающиеся, ЭБПК-2 – среднераспадающиеся и ЭБПК-3 - медленнораспадающиеся.
4 Требования к материалам при устройстве асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог
4.1 Требования к исходным компонентам асфальтобетонных смесей
Исходные компоненты, асфальтобетонных смесей, должны отвечать требованиям следующих нормативных документов:

Щебень – ГОСТ 8267;

Щебень и песок шлаковые − ГОСТ 3344;

Песок – ГОСТ 8736;
Минеральный порошок – ГОСТ Р 52129;
Органические вяжущие материалы:

Вязкие дорожные битумы − ГОСТ 22245,
Жидкие дорожные битумы − ГОСТ 11955;

Битумные эмульсии − ГОСТ Р 52128;
Полимерно-битумные вяжущие на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол − ГОСТ Р 52056
4.2 Требования к асфальтобетонным смесям и асфальтобетонам:
Горячие и холодные – ГОСТ 9128;

Щебеночно-матичные - ГОСТ 31015;

Литые горячие– ГОСТ Р 54401.
5 Технология устройства асфальтобетонных покрытий 
5.1 Общие положения
5.1.1 Покрытия из асфальтобетонной смеси устраивают в сухую погоду. Весной при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С, осенью - не ниже плюс 10 °С и на сухом основании с положительной температурой, в соответствии по СНиП 3.06.03.
5.1.2 В состав работ по устройству асфальтобетонных покрытий входят следующие технологические операции:

− подготовительные работы;

− приемка доставленной асфальтобетонной смеси и выгрузка в бункер асфальтоукладчика (или другого механизма);

− укладка смеси асфальтоукладчиком;

− уплотнение уложенного слоя катками.
5.1.3 Темп укладки горячей асфальтобетонной смеси должен быть непрерывным и согласован с производительностью асфальтобетонного завода, количеством автотранспортных средств для доставки смеси, производительностью асфальтоукладчика (асфальтоукладчиков) и звена дорожных катков для уплотнения покрытия. Темп работ устанавливают проектом производства работ.

5.1.4 Укладку горячих асфальтобетонных смесей производят в соответствии с п.п. 5.1.4 и 5.1.5. СТО НОСТРОЙ 2.25.37
5.2 Подготовительные работы
5.2.1 Ознакомление с требованиями проекта на строительство участка дороги.
5.2.2 Составление проекта производства работ в соответствии со СНиП 3.06.03, а также СНиП 12-01 и положениями ГОСТ 21.101 с последующим утверждением разработанного проекта производства работ.
5.2.3 До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены все предусмотренные проектом работы.
5.2.4 В период подготовительных работ рекомендуют произвести пробную укладку асфальтобетонной смеси. Совместно с асфальтобетонным заводом следует скорректировать состав смеси и нормы розлива вяжущего для подгрунтовки. Длина полосы пробной укладки при ширине одного прохода асфальтоукладчика должна составлять не менее 200 м. 
5.2.5 По результатам пробной укладки уточняют окончательный рецепт асфальтобетонной смеси, определяют режим ее укладки и уплотнения, с учетом: 

- температуры воздуха, основания, асфальтобетонной смеси в момент доставки и в уложенном слое на расстоянии от 20 до 60 м от асфальтоукладчика;

- типа и конструктивных особенностей асфальтоукладчика (режимов работы органов предварительного уплотнения, обогрева плиты, ширины плиты при укладке и т.д.) и применяемых катков (типа, веса, вида, количества и т.д.);

- степени уплотнения слоя на объекте неразрушающими экспресс-методами и в лаборатории на высверленных из покрытия образцах-кернах (коэффициента уплотнения и пористости);

- текстуры и шероховатости поверхности уплотненного слоя.
5.3 Доставка смеси на объект
5.3.1 Необходимое количество и грузоподъемность транспортных средств зависит от производительности асфальтобетонного завода, заданного темпа укладки асфальтобетонной смеси, состояния подъездных дорог и дальности транспортирования.
5.3.2 Технологические этапы перевозки смеси включают загрузку асфальтобетонной смеси в автотранспортное средство, взвешивание загруженной в самосвал смеси, получение сопроводительных путевых документов, перевозку к месту укладки, выгрузку в приемный бункер асфальтоукладчика.

5.3.3 Доставку горячих, щебеночно-мастичных, холодных смесей осуществляют в автомобилях самосвалах с чистыми кузовами, закрытыми защитными тентами или непромокаемыми пологами.
5.3.4 Литые асфальтобетонные смеси транспортируют в специализированных автомобилях – термосах-миксерах (кохерах), обеспечивающих в процессе транспортирования смеси ее подогрев и перемешивание.
5.3.5 Продолжительность транспортирования горячих и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей определяют по формуле В.1, приложения В.
5.3.6 Продолжительность перевозки холодных асфальтобетонных смесей не ограничена.
5.4 Технология укладки и уплотнения
5.4.1 Перед устройством верхнего слоя покрытия следует осуществить входной контроль нижележащего слоя на соответствие требованиям проекта и СНиП 3.06.03.

5.4.2 Поверхность слоя основания должна быть очищена от пыли и грязи.
5.4.3 Для обеспечения сцепления слоев покрытия и основания необходимо обрабатывать жидкими битумами, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 11955 или быстрораспадающейся, среднераспадающейся битумной эмульсией классов ЭБА-1, ЭБПА-1, ЭБК-1, ЭБПК-1, ЭБК-2 и ЭБПК-2 по ГОСТ Р 52128.
5.4.4 Эмульсию наносят автогудронатором на обрабатываемую поверхность равномерным слоем без пропусков с расходом вяжущего в пределах от 0,2 до 0,3 л/м2. Перерасход эмульсии при устройстве подгрунтовки, как и скопление ее в отдельных местах на поверхности обрабатываемой поверхности не допускают.
5.4.5 Обработку основания из свежеуложенного асфальтобетона вяжущими материалами можно не производить, если его поверхность не загрязнена и не подвергалась движению транспорта.
5.4.6 Для укладки смеси рекомендуют применять асфальтоукладчики с автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона укладываемого слоя.
5.4.7 Во избежание сегрегации асфальтобетонной смеси рекомендуют применять перегружатели.
5.4.8 При настройке следящей системы асфальтоукладчиков проектные высотные отметки с помощью нивелира выносят на базовые и промежуточные стойки с точностью до ±3мм.
5.4.9 Темп укладки асфальтобетонных смесей должен быть непрерывным и соответствовать объему поставки асфальтобетонной смеси, производительности асфальтоукладчиков, звена катков для уплотнения смеси (гладковальцевые, пневмоколёсные и комбинированные).
5.4.10 Температурные режимы уплотнения горячих смесей и щебеночно-мастичных смесей приведены в приложении Г.
5.4.11 Поперечные сопряжения полос укладки необходимо устраивать перпендикулярно к оси дороги в одну линию без образования уступов. Для этого конец ранее уложенной полосы обрезают с помощью нарезчика с алмазным диском вертикально без сколов и грунтуют жидким битумом по ГОСТ 11955 или битумной эмульсией по ГОСТ Р 52128.
6 Контроль качества производства работ и приемо-сдаточные испытания.
6.1 Операционный контроль качества устройства асфальтобетонных покрытий
6.1.1 Контроль качества устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог осуществляют в полном соответствии с требованиями утвержденного проекта и СНиП 3.06.03. 
6.1.2 В процессе устройства асфальтобетонного покрытия и в период его формирования при операционном контроле не реже чем через каждые 100 м контролируют:
· проектные высотные отметки;
· проектную ширину;

· проектную толщину слоя неуплотненного материала;
· проектные поперечные и продольные уклоны;

· ровность;
· температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси;

· качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос;

Примечание − При выполнении контрольных работ разрешается применять поверенные и откалиброванные, в установленном порядке, автоматизированные системы измерения, приборы и оборудование, позволяющие получить объективную количественную оценку измеряемых параметров качества асфальтобетонных покрытий.
6.1.3 Проектные высотные отметки контролируют по оси дороги с помощью нивелира и нивелирной рейки в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03.
Нивелир и рейка должны быть технически исправны, поверены и отвечать требованиям ГОСТ 10528.
6.1.4 Проектную ширину проверяют, согласно пункту 4.2 ГОСТ Р 52577, с помощью рулетки измерительной металлической не ниже 3-го класса точности – по ГОСТ 7502.

Допускают применять другие средства измерений с точностью, не ниже указанной.
6.1.5 Проектную толщину слоя неуплотненного материала контролируют по его оси в процессе укладки смеси, не реже чем через каждые 100 м, согласно СНиП 3.06.03.

Примечание:

1) не более 10 % результатов замеров могут иметь отклонения от проектной толщины слоя в пределах ±30 %, остальные - до ± 20 %.

2) не более 10 % замеров поперечных уклонов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные до ± 0,005.

6.1.6 Проектные поперечные и продольные уклоны проверяют по ГОСТ Р 52577 пункт 4.4.1 с помощью уровня и линейки или 3-метровой рейки.
6.1.7 Ровность покрытия в поперечном направлении проверяют согласно пункту 4 по ГОСТ 30412

Примечание - Не более 5% результатов замеров ровности (просвет под рейкой) 3-метровой рейкой могут иметь значения в пределах до 6 мм, остальные до 3-х мм.

6.1.8 Ровность и поперечные уклоны должны замеряться не реже чем через 50 м.
6.1.9 Температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси, согласно ГОСТ 9128 пункт 6.9, контролируют по сопроводительным документам температуры выпуска смеси к каждому транспортному средству, которая должна соответствовать приложению Б. Измеряют температуру в каждом транспортном средстве и если она, ниже рекомендуемой (приложение Г, таблица Г.1) для данного вида, типа и марки, смесь бракуют.
6.1.10 Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос оценивают визуально, а также с использованием 3 метровой рейки или специального шаблона.
6.1.11 В процессе устройства покрытия контролируют заданный режим уплотнения слоя.
6.1.12 Открытие дорожного движения по слоям покрытий из горячих асфальтобетонных смесей допускают после их остывания до температуры окружающего воздуха. По слоям из холодных смесей после завершения процесса формирования в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.25.40
6.1.13 Качество горячей асфальтобетонной смеси и асфальтобетона покрытий и оснований оценивают на соответствие требованиям ГОСТ 9128, для щебеночно-мастичной смеси по ГОСТ 31015, для литой асфальтобетонной смеси по ГОСТ Р 54401 по результатам лабораторных испытаний по методикам, регламентированным ГОСТ 12801.

6.1.14 Степень уплотнения горячего и холодного асфальтобетона в конструктивных слоях оценивают, в соответствии со СНиП 3.06.03, по показателю "коэффициент уплотнения", который должен быть не ниже:

− 0,99 для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов А и Б при содержании щебня более 40%.

− 0,98 для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и Д при содержании щебня менее 40%, а также для пористого и высокопористого асфальтобетона;
− 0,96 для асфальтобетона из холодных смесей.

6.2 Приемочный контроль

6.2.1 Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляют в соответствии со СНиП 3.06.03, СНиП 3.01.04, с учетом ВСН 19-89 [17].
6.2.2 При приемке выполненных работ проводят:

− контрольные замеры параметров транспортно-эксплуатационного состояния дороги в соответствии со СНиП 3.06.03;

− ознакомление с результатами лабораторных испытаний при текущем и приемочном контроле и записями в рабочих журналах.

6.2.3 Параметры транспортно-эксплуатационного состояния дороги (сцепление с колесом автомобиля и ровность) контролируют с помощью приборов: ПКРС-2У по ГОСТ 30413, ППК-МАДИ-ВНИИБД, толчкомеров различных моделей по ОС-617-р [20], а также трехметровой рейкой с клином по ГОСТ 30412 и СНиП 3.06.03. Геометрические параметры дороги (в т.ч. продольные и поперечные уклоны) можно контролировать с помощью специального оборудования передвижных полевых лаборатории диагностики дорог (гироскопов). Полученные параметры должны отвечать требованиям СНиП 3.06.03.

6.2.4 Контроль линейных параметров дороги следует осуществлять с помощью оттарированных датчиков пути специальных дорожных диагностических лабораторий, курвиметров, рулеток соответствующих ГОСТ 7502 или линеек отвечающих требованиям ГОСТ 427. Контроль параметров, не имеющих количественной оценки, осуществляют визуально.
6.2.5 Ширину и поперечный профиль покрытий проверяют, согласно пункту 1.13 СНиП 3.06.03, через каждые 100 м.
6.2.6 Ровность поверхности покрытия проезжей части по измерениям трехметровой рейкой и коэффициент сцепления колеса с покрытием, измеряемый прибором ПКРС-2У, должны обеспечить безопасные условия движения на мокром покрытии и отвечать требованиям СНиП 3.06.03 и ГОСТ Р 50597.
6.2.7 Ровность покрытия в продольном и поперечном направлении проверяют через каждые 30-50 м. Замеры производят параллельно оси дороги на расстоянии от 1 до 1,5 м от края проезжей части (или бортового камня).
6.2.8 Ровность поверхности покрытия проезжей части должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597, приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1

	Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам
	Состояние покрытия по ровности

	
	показатель ровности по прибору ПКРС-2У, см/км, не более
	число просветов под трехметровой рейкой, %, не более

	А
	660
	7

	Б
	860
	9

	В
	1200
	14


6.2.9 Коэффициент сцепления покрытия, измеряемый прибором ПКРС-2У (ТУ 78.1.003), должен соответствовать требованиям СНиП 3.06.03.

Примечание - не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора.

6.2.10 Для контроля качества готового асфальтобетонного покрытия пробы, (вырубки и керны) отбирают, в соответствии с СНиП 3.06.03 и ГОСТ 12801 пункт 4.2, не ближе 1,5 м от края проезжей части.

6.2.11 Пробы отбирают не ранее, чем через 3 суток после окончания уплотнения и открытия по покрытию движения автомобильного транспорта.

6.2.12 Отбор контрольных проб производится из расчета: 3 пробы с каждых 7000 м2 покрытия.
6.2.13 На участках, расположенных в непосредственной близости от сопряжений, пробы отбирают на полосе движения (не ближе 1 м от сопряжения).
6.2.14 Степень уплотнения горячего асфальтобетона в конструктивных слоях оценивают по пункту 6.1.13 настоящего стандарта.
6.2.15 Показатели физико-механических свойств непереформованных и переформованных, образцов полученные при испытании в лаборатории, должных отвечать требованиям ГОСТ 9128 для высокоплотных и плотных горячих и холодных асфальтобетонных смесей, ГОСТ 31015 для щебеночно-мастичных смесей, ГОСТ Р 54401 для литых асфальтобетонных смесей.
6.2.16 При визуальном контроле качества покрытия на готовом покрытии не допускают наличие каких-либо дефектов и загрязнений. Выявленные дефекты необходимо устранить до окончательной приемки асфальтобетонного покрытия в эксплуатацию.
6.2.17 Все средства измерения должны быть поверены и откалиброваны в соответствии с установленным порядком.
7 Техника безопасности
7.1 При проведении работ по устройству асфальтобетонных покрытий необходимо соблюдать требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, СНиП 3.06.03, а также должны быть приняты меры по обеспечению безопасности движения автотранспорта.

7.2 До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимо оградить участок работ дорожными знаками, а движение автотранспорта направить в объезд (расстановка дорожных знаков производится в соответствии с ВСН 37-84 [18]).

7.3 Люди, находящиеся на площадке, должны иметь установленную спецодежду.
7.4 В случаях проведения работ в вечернее и ночное время необходимо организовать соответствующее освещение места работ с помощью прожекторов или мощных светильников, устанавливаемых на временных опорах, и установить в зоне работ специальное светотехническое предупреждающее оборудование в виде импульсных сигнальных фонарей красного цвета (работающих от любого источника питания мощностью не более 36 В), устанавливаемых на высоте не менее 1,2 м и видных на расстоянии не менее 50 м, а также импульсных инвентарных сигнальных стрелок, указывающих направление движения общего транспорта.

7.5 При разгрузке автомобиля запрещают нахождение рабочих между бункером укладчика и автомобилем. Поднятый кузов автомобиля разрешают очищать только специальным скребком с длинной ручкой, работая только с земли, а не с колес или борта автомобиля.

7.6 Нахождение рабочих на покрытии во время его уплотнения катками запрещается. Запрещают во время работ выход рабочих за ограждения и нахождение на площадке посторонних лиц.

7.7 По окончании работ рабочий инструмент, инвентарь и защитные приспособления должны быть убраны в специально отведенные места, не мешающие движению общего транспорта, а механизмы должны быть отведены в специальные места стоянки или ограждены в случае нахождения их на проезжей части.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Рекомендации по применению асфальтобетона для строительства
дорожных покрытий
Таблица А.1

	Автомобильные дороги и сооружения
	Вид асфальтобетонной смеси

	
	Горячая
	ЩМА
	Литая
	Холодная

	Мосты и путепроводы
	0
	0
	+
	-

	Тоннели
	+
	0
	+
	-

	Паркинги
	+
	0
	0
	0

	по ГОСТ Р 52398

	IА
	+
	+
	0
	-

	IБ
	+
	+
	0
	-

	IВ
	+
	+
	0
	-

	II
	+
	+
	0
	-

	III
	+
	0
	0
	0

	IV
	+
	
	-
	+

	V
	+
	
	-
	+

	по ГОСТ Р 50597-93

	А
	+
	+
	0
	-

	Б
	+
	+
	0
	-

	В
	+
	0
	0
	-

	Примечание:

знак минус означает – применение не рекомендуется;
знак ноль – применение с ограничением 
( на основании технико-экономических расчётов);

знак плюс - применение  рекомендуется


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Рекомендуемые температуры выпуска асфальтобетонных смесей.

Таблица Б.1 – Рекомендуемая температура выпуска горячих асфальтобетонных смесей в зависимости от вязкости применяемого вяжущего.
	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм
	40-60
	60-90
	90-130
	130-200
	200-300

	Рекомендуемая температура, °С
	150 - 160
	145 - 155
	140 - 150
	130 - 140
	120 - 130


Таблица Б.2 – Рекомендуемая температура выпуска щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в зависимости от вязкости применяемого вяжущего.
	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм
	40-60
	60-90
	90-130
	130-200

	Рекомендуемая 

температура, °С
	160 - 175
	155 - 170
	150 - 165
	140 - 160


Таблица Б.3 – Рекомендуемая температура выпуска литых асфальтобетонных смесей в зависимости от температуры окружающей среды.

	Вид вяжущего
	Температура смеси, °С, 

	
	При температуре воздуха

	
	Выше +10
	От +10 до +5
	Ниже +5

	Полимерно-битумное 
	190-200
	190-200
	200-210

	Теплоустойчивый битум 
	210-230
	220-240
	220-240

	Битум марки БНД 60/90
	190-200
	200-210
	210-220


Таблица Б.4 – Рекомендуемая температура выпуска холодных асфальтобетонных смесей в зависимости от температуры окружающей среды.
	Условная вязкость по вискозиметру с отв. 5 мм
 при 60 °С, сек
	70-130
	130-200

	Температура смеси, оС,  в зависимости от условной вязкости битума
	80 - 100
	100 - 120


ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Остывание горячих асфальтобетонных смесей при перевозке в автомобилях-самосвалах
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Рисунок В.1  Время перевозки горячей асфальтобетонной смеси в автомобилях самосвалах (при температуре отгрузки tнач = 160 °С)

Ориентировочно температуру асфальтобетонной смеси  при перевозке в автомобилях самосвалах  можно определить по формуле В.1 
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В.1

где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, °С; 
Tпогр - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; 
tвозд - температура воздуха, °С; 
tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, °С.
L – расстояние перевозки, км
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Остывание горячих асфальтобетонных смесей при уплотнении дорожными катками

Таблица Г.1 Минимальная температура укладываемой асфальтобетонной смеси
	Толщина слоя, см
	Минимальная температура горячей смеси при температуре 
воздуха °С

	
	30

	20

	15

	10

	5

	0


	До 5
	115

120
	125

135
	130

140
	135

145
	140

150
	145

155

	5-10
	105

110
	115

120
	120

125
	125

130
	130

135
	135

140


Примечание: Числитель - при скорости ветра до 6 м/с, знаменатель - при скорости ветра 6-13 м/с

Таблица Г.2 Ориентировочная температура асфальтобетонной смеси в начале уплотнения

	Вид смеси

(содержание щебня, % по массе)
	Тип

по ГОСТ 9128
	Температура, °С

	Щебеночная (от 50 до 60)
	А
	130-150

	Щебеночная (от 40 до 50)
	Б
	120-140

	Щебеночная (от 30 до 40)
	В
	100-130

	Песчаная на дробленом песке
	Г
	130-140

	Песчаная на природном песке
	Д
	110-130

	Смеси для оснований (нижнего) слоя
	-
	120-150


Таблица Г.3 Рекомендуемая температура эффективного уплотнения горячих асфальтобетонных смесей 
	Тип

асфальтобетона по ГОСТ 9128
	Температура эффективного уплотнения покрытия
на этапах, °С

	
	предварительном
	основном
	окончательном

	
	начало
	конец
	начало
	конец
	начало
	конец

	Высокоплотный
	140-150
	120-130
	120-130
	95-105
	95-105
	80-90

	А
	140-145
	120-125
	120-125
	95-100
	95-100
	80-85

	Б
	125-130
	105-110
	105-110
	85-90
	85-90
	70-75

	В
	115-120
	100-105
	106-105
	80-85
	80-85
	60-65

	Г
	125-130
	105-110
	105-110
	85-90
	85-90
	70-75

	Д
	105-110
	85-90
	85-90
	70-75
	70-75
	55-60


Ориентировочно среднюю температуру слоя уплотняемой горячей асфальтобетонной смеси при работе дорожных катков можно определить по формуле Г.1
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(Г.1)

где: tj - средняя температура слоя асфальтобетонной смеси в текущий момент времени, оС; 
Vв - скорость ветра, м/с; 
tвозд - температура воздуха, оС; 
Tj - время, прошедшее с момента укладки (начала  уплотнения), когда ti>tнормmin, 
tнормmin – нижняя граница температурного интервала эффективного уплотнения в  соответствии с  табл. Г.1 (назначается в зависимости  от вида и типа асфальтобетонной смеси и этапа уплотнения).
h – толщина слоя, см
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Рисунок Г.1 − Определение температуры эффективного уплонения асфальтобетонных смесей на различных этапах работы звена дорожных катков
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147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



Анализ

		





Анализ

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 25 оС

66.6666666667

146.6666666667

200

226.6666666667

50

110

150

170

25

55

75

85

8.3333333333

18.3333333333

25

28.3333333333



перевозка10

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 10 оС

40

66.6666666667

93.3333333333

120

30

50

70

90

15

25

35

45

5

8.3333333333

11.6666666667

15



перевозка30

		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 5 оС

33.3333333333

66.6666666667

93.3333333333

25

50

70

12.5

25

35

4.1666666667

8.3333333333

11.6666666667



перевозка50

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 25 оС

40

100

146.6666666667

200

30

75

110

150

15

37.5

55

75

5

12.5

18.3333333333

25



перевозка70

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 10 оС

13.3333333333

40

66.6666666667

93.3333333333

10

30

50

70

5

15

25

35

1.6666666667

5

8.3333333333

11.6666666667



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 5 оС

13.3333333333

33.3333333333

66.6666666667

10

25

50

5

12.5

25

1.6666666667

4.1666666667

8.3333333333



		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 25 оС

0.0133333333

66.6666666667

100

146.6666666667

0.01

50

75

110

0.005

25

37.5

55

0.0016666667

8.3333333333

12.5

18.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б,Г,В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 10 оС

0.0133333333

40

66.6666666667

0.01

30

50

0.005

15

25

0.0016666667

5

8.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 5 оС

0.0133333333

13.3333333333

33.3333333333

0.01

10

25

0.005

5

12.5

0.0016666667

1.6666666667

4.1666666667



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V= 30 км/час

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V = 10 км/час

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

50 км/час

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

70 км/час

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				10

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		6		0		25		160		160.0		158														0.3132		25

		2		8		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		5		11		30		25		160		153.2		156														0.4665		15

		10		16		50		25		160		148.0		155		А												0.5881		10

		15		21		75		25		160		140.1		153														0.796		5

		20		26		100		25		160		131.0		151

		25		31		110		25		160		125.8		150		Б, Г

		30		36		130		25		160		118.8		148

		35		41		150		25		160		112.8		146		В

		40		46		170		25		160				145		Д

		45		51				25		160				144

		50		56				25		160				142

		55		61				25		160				141

		60		66				25		160				139

		65		71				25		160				137

		70		76				25		160				136

		0		6		0		20		160		160.0		157

		2		8		10		20		160		158.7		157

		5		11		30		20		160		153.2		155		А

		10		16		50		20		160		148.0		153		Б, Г,В

		15		21		75		20		160		140.1		151		В

		20		26		100		20		160		131.0		149		Д

		25		31		110		20		160		125.8		147

		30		36		130		20		160		118.8		145

		35		41		150		20		160		112.8		143

		40		46		170		20		160				142

		45		51				20		160				140

		50		56				20		160				138

		55		61				20		160				136		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		66				20		160				135		Б,Г,В

		65		71				20		160				133		Д

		70		76				20		160				131

		0		6		0		15		160		160.0		157

		2		8		10		15		160		158.7		156

		5		11		30		15		160		153.2		154

		10		16		50		15		160		148.0		152

		15		21		75		15		160		140.1		150

		20		26		100		15		160		131.0		147

		25		31		110		15		160		125.8		145

		30		36		130		15		160		118.8		142

		35		41		150		15		160		112.8		140

		40		46		170		15		160				138

		45		51				15		160				136

		50		56				15		160				133

		55		61				15		160				131

		60		66				15		160				129

		65		71				15		160				126

		70		76				15		160				124

		0		6		0		10		160		160.0		156

		2		8		10		10		160		158.7		155

		5		11		30		10		160		153.2		153

		10		16		50		10		160		148.0		150

		15		21		75		10		160		140.1		147

		20		26		100		10		160		131.0		144

		25		31		110		10		160		125.8		141

		30		36		130		10		160		118.8		138

		35		41		150		10		160		112.8		135

		40		46		170		10		160				133

		45		51				10		160				130

		50		56				10		160				127

		55		61				10		160				124

		60		66				10		160				121

		65		71				10		160				118

		70		76				10		160				115

		0		6		0		5		160		160.0		155

		2		8		10		5		160		158.7		153

		5		11		30		5		160		153.2		151

		10		16		50		5		160		148.0		147

		15		21		75		5		160		140.1		143

		20		26		100		5		160		131.0		139

		25		31		110		5		160		125.8		134

		30		36		130		5		160		118.8		130

		35		41		150		5		160		112.8		126

		40		46		170		5		160				123

		45		51				5		160				119

		50		56				5		160				115

		55		61				5		160				111

		60		66				5		160				107

		65		71				5		160				103

		70		76				5		160				99





		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				30

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		5		7		10		25		160		158.7		158														0.3801		20

		15		17		30		25		160		153.2		154														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				143

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		5		7		10		20		160		158.7		157

		15		17		30		20		160		153.2		153		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				132

		0		2		0		15		160		160.0		159

		5		7		10		15		160		158.7		156

		15		17		30		15		160		153.2		152

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		149

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		144

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				135

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				128

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		5		7		10		10		160		158.7		156

		15		17		30		10		160		153.2		149

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		149

		20		22		100		10		160		131.0		146

		25		27		110		10		160		125.8		143

		30		32		130		10		160		118.8		140

		35		37		150		10		160		112.8		137

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				126

		60		62				10		160				123

		65		67				10		160				120

		70		72				10		160				117

		0		2		0		5		160		160.0		158

		5		7		10		5		160		158.7		154

		15		17		30		5		160		153.2		146

		10		12		50		5		160		148.0		150

		15		17		75		5		160		140.1		146

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				126

		45		47				5		160				122

		50		52				5		160				118

		55		57				5		160				114

		60		62				5		160				110

		65		67				5		160				106

		70		72				5		160				102





		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				50

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		8		10		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		25		27		30		25		160		153.2		151														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				144

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		8		10		10		20		160		158.7		156

		25		27		30		20		160		153.2		149		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				133

		0		2		0		15		160		160.0		159

		8		10		10		15		160		158.7		155

		25		27		30		15		160		153.2		147

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		150

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		145

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				136

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				129

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		8		10		10		10		160		158.7		154

		25		27		30		10		160		153.2		144

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		150

		20		22		100		10		160		131.0		147

		25		27		110		10		160		125.8		144

		30		32		130		10		160		118.8		141

		35		37		150		10		160		112.8		138

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				127

		60		62				10		160				124

		65		67				10		160				121

		70		72				10		160				118

		0		2		0		5		160		160.0		159

		8		10		10		5		160		158.7		152

		25		27		30		5		160		153.2		138

		10		12		50		5		160		148.0		151

		15		17		75		5		160		140.1		147

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				127

		45		47				5		160				123

		50		52				5		160				119

		55		57				5		160				115

		60		62				5		160				111

		65		67				5		160				107

		70		72				5		160				103





		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				70

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		1		0		25		160		160.0		160														0.3132		25

		12		13		10		25		160		158.7		156														0.3801		20

		35		36		30		25		160		153.2		148														0.4665		15

		10		11		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		16		75		25		160		140.1		155														0.796		5

		20		21		100		25		160		131.0		153

		25		26		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		31		130		25		160		118.8		150

		35		36		150		25		160		112.8		148		В

		40		41		170		25		160				147		Д

		45		46				25		160				145

		50		51				25		160				144

		55		56				25		160				142

		60		61				25		160				141

		65		66				25		160				139

		70		71				25		160				137

		0		1		0		20		160		160.0		160

		12		13		10		20		160		158.7		155

		35		36		30		20		160		153.2		145		А

		10		11		50		20		160		148.0		156		Б, Г,В

		15		16		75		20		160		140.1		154		В

		20		21		100		20		160		131.0		152		Д

		25		26		110		20		160		125.8		150

		30		31		130		20		160		118.8		147

		35		36		150		20		160		112.8		145

		40		41		170		20		160				144

		45		46				20		160				142

		50		51				20		160				140

		55		56				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		61				20		160				136		Б,Г,В

		65		66				20		160				135		Д

		70		71				20		160				133

		0		1		0		15		160		160.0		159

		12		13		10		15		160		158.7		154

		35		36		30		15		160		153.2		142

		10		11		50		15		160		148.0		155

		15		16		75		15		160		140.1		152

		20		21		100		15		160		131.0		150

		25		26		110		15		160		125.8		147

		30		31		130		15		160		118.8		145

		35		36		150		15		160		112.8		142

		40		41		170		15		160				141

		45		46				15		160				138

		50		51				15		160				136

		55		56				15		160				134

		60		61				15		160				131

		65		66				15		160				129

		70		71				15		160				126

		0		1		0		10		160		160.0		159

		12		13		10		10		160		158.7		152

		35		36		30		10		160		153.2		138

		10		11		50		10		160		148.0		153

		15		16		75		10		160		140.1		150

		20		21		100		10		160		131.0		147

		25		26		110		10		160		125.8		144

		30		31		130		10		160		118.8		141

		35		36		150		10		160		112.8		138

		40		41		170		10		160				136

		45		46				10		160				133

		50		51				10		160				130

		55		56				10		160				127

		60		61				10		160				124

		65		66				10		160				121

		70		71				10		160				118

		0		1		0		5		160		160.0		159

		12		13		10		5		160		158.7		150

		35		36		30		5		160		153.2		130

		10		11		50		5		160		148.0		151

		15		16		75		5		160		140.1		147

		20		21		100		5		160		131.0		143

		25		26		110		5		160		125.8		139

		30		31		130		5		160		118.8		135

		35		36		150		5		160		112.8		130

		40		41		170		5		160				127

		45		46				5		160				123

		50		51				5		160				119

		55		56				5		160				115

		60		61				5		160				111

		65		66				5		160				107

		70		71				5		160				103





		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079
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Диаграмма5

		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

70 км/час

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



Анализ

		





Анализ

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 25 оС

66.6666666667

146.6666666667

200

226.6666666667

50

110

150

170

25

55

75

85

8.3333333333

18.3333333333

25

28.3333333333



перевозка10

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 10 оС

40

66.6666666667

93.3333333333

120

30

50

70

90

15

25

35

45

5

8.3333333333

11.6666666667

15



перевозка30

		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 5 оС

33.3333333333

66.6666666667

93.3333333333

25

50

70

12.5

25

35

4.1666666667

8.3333333333

11.6666666667



перевозка50

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 25 оС

40

100

146.6666666667

200

30

75

110

150

15

37.5

55

75

5

12.5

18.3333333333

25



перевозка70

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 10 оС

13.3333333333

40

66.6666666667

93.3333333333

10

30

50

70

5

15

25

35

1.6666666667

5

8.3333333333

11.6666666667



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 5 оС

13.3333333333

33.3333333333

66.6666666667

10

25

50

5

12.5

25

1.6666666667

4.1666666667

8.3333333333



		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 25 оС

0.0133333333

66.6666666667

100

146.6666666667

0.01

50

75

110

0.005

25

37.5

55

0.0016666667

8.3333333333

12.5

18.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б,Г,В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 10 оС

0.0133333333

40

66.6666666667

0.01

30

50

0.005

15

25

0.0016666667

5

8.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 5 оС

0.0133333333

13.3333333333

33.3333333333

0.01

10

25

0.005

5

12.5

0.0016666667

1.6666666667

4.1666666667



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V= 30 км/час

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V = 10 км/час

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

50 км/час

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

70 км/час

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				10

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		6		0		25		160		160.0		158														0.3132		25

		2		8		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		5		11		30		25		160		153.2		156														0.4665		15

		10		16		50		25		160		148.0		155		А												0.5881		10

		15		21		75		25		160		140.1		153														0.796		5

		20		26		100		25		160		131.0		151

		25		31		110		25		160		125.8		150		Б, Г

		30		36		130		25		160		118.8		148

		35		41		150		25		160		112.8		146		В

		40		46		170		25		160				145		Д

		45		51				25		160				144

		50		56				25		160				142

		55		61				25		160				141

		60		66				25		160				139

		65		71				25		160				137

		70		76				25		160				136

		0		6		0		20		160		160.0		157

		2		8		10		20		160		158.7		157

		5		11		30		20		160		153.2		155		А

		10		16		50		20		160		148.0		153		Б, Г,В

		15		21		75		20		160		140.1		151		В

		20		26		100		20		160		131.0		149		Д

		25		31		110		20		160		125.8		147

		30		36		130		20		160		118.8		145

		35		41		150		20		160		112.8		143

		40		46		170		20		160				142

		45		51				20		160				140

		50		56				20		160				138

		55		61				20		160				136		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		66				20		160				135		Б,Г,В

		65		71				20		160				133		Д

		70		76				20		160				131

		0		6		0		15		160		160.0		157

		2		8		10		15		160		158.7		156

		5		11		30		15		160		153.2		154

		10		16		50		15		160		148.0		152

		15		21		75		15		160		140.1		150

		20		26		100		15		160		131.0		147

		25		31		110		15		160		125.8		145

		30		36		130		15		160		118.8		142

		35		41		150		15		160		112.8		140

		40		46		170		15		160				138

		45		51				15		160				136

		50		56				15		160				133

		55		61				15		160				131

		60		66				15		160				129

		65		71				15		160				126

		70		76				15		160				124

		0		6		0		10		160		160.0		156

		2		8		10		10		160		158.7		155

		5		11		30		10		160		153.2		153

		10		16		50		10		160		148.0		150

		15		21		75		10		160		140.1		147

		20		26		100		10		160		131.0		144

		25		31		110		10		160		125.8		141

		30		36		130		10		160		118.8		138

		35		41		150		10		160		112.8		135

		40		46		170		10		160				133

		45		51				10		160				130

		50		56				10		160				127

		55		61				10		160				124

		60		66				10		160				121

		65		71				10		160				118

		70		76				10		160				115

		0		6		0		5		160		160.0		155

		2		8		10		5		160		158.7		153

		5		11		30		5		160		153.2		151

		10		16		50		5		160		148.0		147

		15		21		75		5		160		140.1		143

		20		26		100		5		160		131.0		139

		25		31		110		5		160		125.8		134

		30		36		130		5		160		118.8		130

		35		41		150		5		160		112.8		126

		40		46		170		5		160				123

		45		51				5		160				119

		50		56				5		160				115

		55		61				5		160				111

		60		66				5		160				107

		65		71				5		160				103

		70		76				5		160				99





		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				30

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		5		7		10		25		160		158.7		158														0.3801		20

		15		17		30		25		160		153.2		154														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				143

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		5		7		10		20		160		158.7		157

		15		17		30		20		160		153.2		153		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				132

		0		2		0		15		160		160.0		159

		5		7		10		15		160		158.7		156

		15		17		30		15		160		153.2		152

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		149

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		144

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				135

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				128

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		5		7		10		10		160		158.7		156

		15		17		30		10		160		153.2		149

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		149

		20		22		100		10		160		131.0		146

		25		27		110		10		160		125.8		143

		30		32		130		10		160		118.8		140

		35		37		150		10		160		112.8		137

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				126

		60		62				10		160				123

		65		67				10		160				120

		70		72				10		160				117

		0		2		0		5		160		160.0		158

		5		7		10		5		160		158.7		154

		15		17		30		5		160		153.2		146

		10		12		50		5		160		148.0		150

		15		17		75		5		160		140.1		146

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				126

		45		47				5		160				122

		50		52				5		160				118

		55		57				5		160				114

		60		62				5		160				110

		65		67				5		160				106

		70		72				5		160				102





		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				50

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		8		10		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		25		27		30		25		160		153.2		151														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				144

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		8		10		10		20		160		158.7		156

		25		27		30		20		160		153.2		149		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				133

		0		2		0		15		160		160.0		159

		8		10		10		15		160		158.7		155

		25		27		30		15		160		153.2		147

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		150

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		145

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				136

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				129

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		8		10		10		10		160		158.7		154

		25		27		30		10		160		153.2		144

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		150

		20		22		100		10		160		131.0		147

		25		27		110		10		160		125.8		144

		30		32		130		10		160		118.8		141

		35		37		150		10		160		112.8		138

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				127

		60		62				10		160				124

		65		67				10		160				121

		70		72				10		160				118

		0		2		0		5		160		160.0		159

		8		10		10		5		160		158.7		152

		25		27		30		5		160		153.2		138

		10		12		50		5		160		148.0		151

		15		17		75		5		160		140.1		147

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				127

		45		47				5		160				123

		50		52				5		160				119

		55		57				5		160				115

		60		62				5		160				111

		65		67				5		160				107

		70		72				5		160				103





		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				70

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		1		0		25		160		160.0		160														0.3132		25

		12		13		10		25		160		158.7		156														0.3801		20

		35		36		30		25		160		153.2		148														0.4665		15

		10		11		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		16		75		25		160		140.1		155														0.796		5

		20		21		100		25		160		131.0		153

		25		26		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		31		130		25		160		118.8		150

		35		36		150		25		160		112.8		148		В

		40		41		170		25		160				147		Д

		45		46				25		160				145

		50		51				25		160				144

		55		56				25		160				142

		60		61				25		160				141

		65		66				25		160				139

		70		71				25		160				137

		0		1		0		20		160		160.0		160

		12		13		10		20		160		158.7		155

		35		36		30		20		160		153.2		145		А

		10		11		50		20		160		148.0		156		Б, Г,В

		15		16		75		20		160		140.1		154		В

		20		21		100		20		160		131.0		152		Д

		25		26		110		20		160		125.8		150

		30		31		130		20		160		118.8		147

		35		36		150		20		160		112.8		145

		40		41		170		20		160				144

		45		46				20		160				142

		50		51				20		160				140

		55		56				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		61				20		160				136		Б,Г,В

		65		66				20		160				135		Д

		70		71				20		160				133

		0		1		0		15		160		160.0		159

		12		13		10		15		160		158.7		154

		35		36		30		15		160		153.2		142

		10		11		50		15		160		148.0		155

		15		16		75		15		160		140.1		152

		20		21		100		15		160		131.0		150

		25		26		110		15		160		125.8		147

		30		31		130		15		160		118.8		145

		35		36		150		15		160		112.8		142

		40		41		170		15		160				141

		45		46				15		160				138

		50		51				15		160				136

		55		56				15		160				134

		60		61				15		160				131

		65		66				15		160				129

		70		71				15		160				126

		0		1		0		10		160		160.0		159

		12		13		10		10		160		158.7		152

		35		36		30		10		160		153.2		138

		10		11		50		10		160		148.0		153

		15		16		75		10		160		140.1		150

		20		21		100		10		160		131.0		147

		25		26		110		10		160		125.8		144

		30		31		130		10		160		118.8		141

		35		36		150		10		160		112.8		138

		40		41		170		10		160				136

		45		46				10		160				133

		50		51				10		160				130

		55		56				10		160				127

		60		61				10		160				124

		65		66				10		160				121

		70		71				10		160				118

		0		1		0		5		160		160.0		159

		12		13		10		5		160		158.7		150

		35		36		30		5		160		153.2		130

		10		11		50		5		160		148.0		151

		15		16		75		5		160		140.1		147

		20		21		100		5		160		131.0		143

		25		26		110		5		160		125.8		139

		30		31		130		5		160		118.8		135

		35		36		150		5		160		112.8		130

		40		41		170		5		160				127

		45		46				5		160				123

		50		51				5		160				119

		55		56				5		160				115

		60		61				5		160				111

		65		66				5		160				107

		70		71				5		160				103





		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079
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Диаграмма2

		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V = 10 км/час

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



Анализ

		





Анализ

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 25 оС

66.6666666667

146.6666666667

200

226.6666666667

50

110

150

170

25

55

75

85

8.3333333333

18.3333333333

25

28.3333333333



перевозка10

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 10 оС

40

66.6666666667

93.3333333333

120

30

50

70

90

15

25

35

45

5

8.3333333333

11.6666666667

15



перевозка30

		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 5 оС

33.3333333333

66.6666666667

93.3333333333

25

50

70

12.5

25

35

4.1666666667

8.3333333333

11.6666666667



перевозка50

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 25 оС

40

100

146.6666666667

200

30

75

110

150

15

37.5

55

75

5

12.5

18.3333333333

25



перевозка70

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 10 оС

13.3333333333

40

66.6666666667

93.3333333333

10

30

50

70

5

15

25

35

1.6666666667

5

8.3333333333

11.6666666667



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 5 оС

13.3333333333

33.3333333333

66.6666666667

10

25

50

5

12.5

25

1.6666666667

4.1666666667

8.3333333333



		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 25 оС

0.0133333333

66.6666666667

100

146.6666666667

0.01

50

75

110

0.005

25

37.5

55

0.0016666667

8.3333333333

12.5

18.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б,Г,В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 10 оС

0.0133333333

40

66.6666666667

0.01

30

50

0.005

15

25

0.0016666667

5

8.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 5 оС

0.0133333333

13.3333333333

33.3333333333

0.01

10

25

0.005

5

12.5

0.0016666667

1.6666666667

4.1666666667



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V= 30 км/час

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V = 10 км/час

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

50 км/час

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

70 км/час

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				10

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		6		0		25		160		160.0		158														0.3132		25

		2		8		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		5		11		30		25		160		153.2		156														0.4665		15

		10		16		50		25		160		148.0		155		А												0.5881		10

		15		21		75		25		160		140.1		153														0.796		5

		20		26		100		25		160		131.0		151

		25		31		110		25		160		125.8		150		Б, Г

		30		36		130		25		160		118.8		148

		35		41		150		25		160		112.8		146		В

		40		46		170		25		160				145		Д

		45		51				25		160				144

		50		56				25		160				142

		55		61				25		160				141

		60		66				25		160				139

		65		71				25		160				137

		70		76				25		160				136

		0		6		0		20		160		160.0		157

		2		8		10		20		160		158.7		157

		5		11		30		20		160		153.2		155		А

		10		16		50		20		160		148.0		153		Б, Г,В

		15		21		75		20		160		140.1		151		В

		20		26		100		20		160		131.0		149		Д

		25		31		110		20		160		125.8		147

		30		36		130		20		160		118.8		145

		35		41		150		20		160		112.8		143

		40		46		170		20		160				142

		45		51				20		160				140

		50		56				20		160				138

		55		61				20		160				136		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		66				20		160				135		Б,Г,В

		65		71				20		160				133		Д

		70		76				20		160				131

		0		6		0		15		160		160.0		157

		2		8		10		15		160		158.7		156

		5		11		30		15		160		153.2		154

		10		16		50		15		160		148.0		152

		15		21		75		15		160		140.1		150

		20		26		100		15		160		131.0		147

		25		31		110		15		160		125.8		145

		30		36		130		15		160		118.8		142

		35		41		150		15		160		112.8		140

		40		46		170		15		160				138

		45		51				15		160				136

		50		56				15		160				133

		55		61				15		160				131

		60		66				15		160				129

		65		71				15		160				126

		70		76				15		160				124

		0		6		0		10		160		160.0		156

		2		8		10		10		160		158.7		155

		5		11		30		10		160		153.2		153

		10		16		50		10		160		148.0		150

		15		21		75		10		160		140.1		147

		20		26		100		10		160		131.0		144

		25		31		110		10		160		125.8		141

		30		36		130		10		160		118.8		138

		35		41		150		10		160		112.8		135

		40		46		170		10		160				133

		45		51				10		160				130

		50		56				10		160				127

		55		61				10		160				124

		60		66				10		160				121

		65		71				10		160				118

		70		76				10		160				115

		0		6		0		5		160		160.0		155

		2		8		10		5		160		158.7		153

		5		11		30		5		160		153.2		151

		10		16		50		5		160		148.0		147

		15		21		75		5		160		140.1		143

		20		26		100		5		160		131.0		139

		25		31		110		5		160		125.8		134

		30		36		130		5		160		118.8		130

		35		41		150		5		160		112.8		126

		40		46		170		5		160				123

		45		51				5		160				119

		50		56				5		160				115

		55		61				5		160				111

		60		66				5		160				107

		65		71				5		160				103

		70		76				5		160				99





		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				30

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		5		7		10		25		160		158.7		158														0.3801		20

		15		17		30		25		160		153.2		154														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				143

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		5		7		10		20		160		158.7		157

		15		17		30		20		160		153.2		153		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				132

		0		2		0		15		160		160.0		159

		5		7		10		15		160		158.7		156

		15		17		30		15		160		153.2		152

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		149

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		144

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				135

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				128

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		5		7		10		10		160		158.7		156

		15		17		30		10		160		153.2		149

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		149

		20		22		100		10		160		131.0		146

		25		27		110		10		160		125.8		143

		30		32		130		10		160		118.8		140

		35		37		150		10		160		112.8		137

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				126

		60		62				10		160				123

		65		67				10		160				120

		70		72				10		160				117

		0		2		0		5		160		160.0		158

		5		7		10		5		160		158.7		154

		15		17		30		5		160		153.2		146

		10		12		50		5		160		148.0		150

		15		17		75		5		160		140.1		146

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				126

		45		47				5		160				122

		50		52				5		160				118

		55		57				5		160				114

		60		62				5		160				110

		65		67				5		160				106

		70		72				5		160				102





		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				50

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		8		10		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		25		27		30		25		160		153.2		151														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				144

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		8		10		10		20		160		158.7		156

		25		27		30		20		160		153.2		149		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				133

		0		2		0		15		160		160.0		159

		8		10		10		15		160		158.7		155

		25		27		30		15		160		153.2		147

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		150

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		145

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				136

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				129

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		8		10		10		10		160		158.7		154

		25		27		30		10		160		153.2		144

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		150

		20		22		100		10		160		131.0		147

		25		27		110		10		160		125.8		144

		30		32		130		10		160		118.8		141

		35		37		150		10		160		112.8		138

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				127

		60		62				10		160				124

		65		67				10		160				121

		70		72				10		160				118

		0		2		0		5		160		160.0		159

		8		10		10		5		160		158.7		152

		25		27		30		5		160		153.2		138

		10		12		50		5		160		148.0		151

		15		17		75		5		160		140.1		147

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				127

		45		47				5		160				123

		50		52				5		160				119

		55		57				5		160				115

		60		62				5		160				111

		65		67				5		160				107

		70		72				5		160				103





		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				70

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		1		0		25		160		160.0		160														0.3132		25

		12		13		10		25		160		158.7		156														0.3801		20

		35		36		30		25		160		153.2		148														0.4665		15

		10		11		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		16		75		25		160		140.1		155														0.796		5

		20		21		100		25		160		131.0		153

		25		26		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		31		130		25		160		118.8		150

		35		36		150		25		160		112.8		148		В

		40		41		170		25		160				147		Д

		45		46				25		160				145

		50		51				25		160				144

		55		56				25		160				142

		60		61				25		160				141

		65		66				25		160				139

		70		71				25		160				137

		0		1		0		20		160		160.0		160

		12		13		10		20		160		158.7		155

		35		36		30		20		160		153.2		145		А

		10		11		50		20		160		148.0		156		Б, Г,В

		15		16		75		20		160		140.1		154		В

		20		21		100		20		160		131.0		152		Д

		25		26		110		20		160		125.8		150

		30		31		130		20		160		118.8		147

		35		36		150		20		160		112.8		145

		40		41		170		20		160				144

		45		46				20		160				142

		50		51				20		160				140

		55		56				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		61				20		160				136		Б,Г,В

		65		66				20		160				135		Д

		70		71				20		160				133

		0		1		0		15		160		160.0		159

		12		13		10		15		160		158.7		154

		35		36		30		15		160		153.2		142

		10		11		50		15		160		148.0		155

		15		16		75		15		160		140.1		152

		20		21		100		15		160		131.0		150

		25		26		110		15		160		125.8		147

		30		31		130		15		160		118.8		145

		35		36		150		15		160		112.8		142

		40		41		170		15		160				141

		45		46				15		160				138

		50		51				15		160				136

		55		56				15		160				134

		60		61				15		160				131

		65		66				15		160				129

		70		71				15		160				126

		0		1		0		10		160		160.0		159

		12		13		10		10		160		158.7		152

		35		36		30		10		160		153.2		138

		10		11		50		10		160		148.0		153

		15		16		75		10		160		140.1		150

		20		21		100		10		160		131.0		147

		25		26		110		10		160		125.8		144

		30		31		130		10		160		118.8		141

		35		36		150		10		160		112.8		138

		40		41		170		10		160				136

		45		46				10		160				133

		50		51				10		160				130

		55		56				10		160				127

		60		61				10		160				124

		65		66				10		160				121

		70		71				10		160				118

		0		1		0		5		160		160.0		159

		12		13		10		5		160		158.7		150

		35		36		30		5		160		153.2		130

		10		11		50		5		160		148.0		151

		15		16		75		5		160		140.1		147

		20		21		100		5		160		131.0		143

		25		26		110		5		160		125.8		139

		30		31		130		5		160		118.8		135

		35		36		150		5		160		112.8		130

		40		41		170		5		160				127

		45		46				5		160				123

		50		51				5		160				119

		55		56				5		160				115

		60		61				5		160				111

		65		66				5		160				107

		70		71				5		160				103





		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571
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140.3259697354
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129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324
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111.0456258706

138.986026907
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120.8002738528
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126.4931730787
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Коэффициенты регрессии kу

		Гладковальцовый каток

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				p		f		kf

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу

										-0.5157		5.9064		60		1.6057715878		0.9657

		1		Линейное давление, кН/см		p				-0.0005		0.0000		80		1.6470557105		0.9906

										0.1230		0.0000		90		1.6627562042		1.0000

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.3280		100		1.6760434606		1.0080

										0.0352		0.3346		120		1.6969991483		1.0206

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0050		0.0003		140		1.7122734972		1.0298

										-0.0295		-0.0164		n		f		kf		n		f		kf		n		f		kf

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0064		-0.0660		n						n						n

										0.0723		0.7661		2		1.0246988666		0.9449		2		1.041960076		0.9090		2		1.0323269775		0.9288

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		5		1.0582876893		0.9759		5		1.1001424465		0.9597		5		1.0766702752		0.9687

										0.0593		1.0088		10		1.0844261958		1.0000		10		1.1463045071		1.0000		10		1.1114757711		1.0000

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		0.3122		20		1.1112102937		1.0247		20		1.1944035313		1.0420		20		1.1474064234		1.0323

										0.0243		0.0001		30		1.1271836177		1.0394		30		1.2234699033		1.0673		30		1.1689605789		1.0517

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0165

										0.0043		-0.1051

														V		f		kf		V		f		kf		V		f		kf

		Вибрационный каток												n						n						n

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				1.5		0.9955487158		1.0166		1.5		1.0024424199		1.0015		1.5		1.0010953553		0.9974

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		4		0.9793211184		1.0000		4		1.0008925819		1.0000		4		1.0037500085		1.0000

										-0.5182		6.0985		7		0.9778447642		0.9985		7		1.0104494716		1.0095		7		1.0052677836		1.0015

		1		Линейное давление, кН/см		p								10		0.9822334593		1.0030		10		1.0239138931		1.0230		10		1.0062363453		1.0025

														13		0.9893906741		1.0103		13		1.0393597846		1.0384		13		1.006949399		1.0032

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0426		15		0.9951244434		1.0161		15		1.0504008742		1.0495		15		1.0073385315		1.0036

										0.0364		0.4605		h		f		kf		h		f		kf		h		f		kf

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0066		-0.0079		n						n						n

										-0.0184		0.0190		4		1.0774844187		1.0000		4		0.9293041105		1.0000		4		1.0533200249		1.0000

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0350		-0.0628		8		1.1042248808		1.0248		8		0.8352878677		0.8988		8		1.0777986311		1.0232

										0.0481		0.8291		12		1.1083348466		1.0286		12		0.7404656824		0.7968		12		1.0896636798		1.0345

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0889		-2.3286		16		1.1030269404		1.0237		16		0.6526994719		0.7024		16		1.0962488422		1.0408

										0.0593		1.0088		20		1.0926341622		1.0141		20		0.5735528016		0.6172		20		1.0999025765		1.0442

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.3122		-0.3122		Б/МП		f		kf

										0.1407		0.1407		n

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0001		0.0001		0.1		0.8646735034		0.9448

										0.0165		0.0165		0.3		0.9066710378		0.9907

														0.5		0.9181416221		1.0032

		Вибрационный каток												0.7		0.9201939424		1.0054

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				0.9		0.9176053538		1.0026

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		1		0.915211585		1.0000

										-0.5227		6.6549		АВВ/П		f		kf

		1		Линейное давление, кН/см		p								n

														0.1		0.9383776325		0.9887

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0300		0.3		0.9491328135		1.0000

										0.0459		0.3463		0.5		0.946396678		0.9971

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0000		-0.0007		0.7		0.9396787653		0.9900

										0.0027		0.0164		0.9		0.9310798285		0.9810

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0015		-0.0054		1		0.9263529143		0.9760

										0.0418		0.2453		АР/Щ		f		kf

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		n

										0.0593		1.0088		0.5		0.9970239045		0.9970

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		-0.3122		1		1		1.0000

										0.0243		0.1407		2		1.0029849791		1.0030

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0001		3		1.0047352087		1.0047

										0.0043		0.0165		4		1.0059788683		1.0060

														5		1.0069445856		1.0069

														6		1.0077343223		1.0077





Коэффициенты регрессии Pm

		Гладковальцовый каток

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				p		f		kf

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу

										-0.5157		5.9064		60		1.0000		1.0000

		1		Линейное давление, кН/см		p				-0.0005		0.0000		80		1.0000		1.0000

										0.1230		0.0000		90		1.0000		1.0000

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.3280		100		1.0000		1.0000

										0.0352		0.3346		120		1.0000		1.0000

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0050		0.0003		140		1.0000		1.0000

										-0.0295		-0.0164		n		f		kf		n		f		kf		n		f		kf

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0064		-0.0660		n						n						n

										0.0723		0.7661		2		1.2610277292		0.5836		2		2.0122366724		0.1972		2		1.2712960204		0.5727

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		5		1.7134654959		0.7930		5		5.0713191243		0.4970		5		1.7460364772		0.7866

										0.0593		1.0088		10		2.1607275034		1.0000		10		10.2046943194		1.0000		10		2.219729225		1.0000

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		0.3122		20		2.7247372971		1.2610		20		20.5342601404		2.0122		20		2.82193293		1.2713

										0.0243		0.0001		30		3.1206479106		1.4443		30		30.911488738		3.0291		30		3.2473349783		1.4629

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0165

										0.0043		-0.1051

														V		f		kf		V		f		kf		V		f		kf

		Вибрационный каток												n						n						n

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				1.5		0.9938195503		1.0155		1.5		0.9958624205		1.0011		1.5		1.005615335		0.9858

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		4		0.9786949999		1.0000		4		0.9947534046		1.0000		4		1.0201352612		1.0000

										-0.5182		6.0985		7		0.9706270952		0.9918		7		0.9818392239		0.9870		7		1.0273810831		1.0071

		1		Линейное давление, кН/см		p								10		0.9658348757		0.9869		10		0.9653631924		0.9705		10		1.0312404474		1.0109

														13		0.9625539432		0.9835		13		0.9474643555		0.9525		13		1.0335145407		1.0131

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0426		15		0.96087397		0.9818		15		0.935151205		0.9401		15		1.0344935914		1.0141

										0.0364		0.4605		h		f		kf		h		f		kf		h		f		kf

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0066		-0.0079		n						n						n

										-0.0184		0.0190		4		2.2211833848		1.0000		4		2.4551224917		1.0000		4		1.3750058791		1.0000

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0350		-0.0628		8		2.9010135185		1.3061		8		3.3928320385		1.3819		8		1.5950211721		1.1600

										0.0481		0.8291		12		3.0394816299		1.3684		12		3.6937274725		1.5045		12		1.7241731482		1.2539

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0889		-2.3286		16		2.909787982		1.3100		16		3.647176511		1.4855		16		1.8107045317		1.3169

										0.0593		1.0088		20		2.6512480589		1.1936		20		3.4135801162		1.3904		20		1.8717112637		1.3612

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.3122		-0.3122		Б/МП		f		kf

										0.1407		0.1407		n

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0001		0.0001		0.1		0.0776372577		0.7968

										0.0165		0.0165		0.3		0.1476149972		1.5151

														0.5		0.1551214569		1.5921

		Вибрационный каток												0.7		0.136718162		1.4032

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				0.9		0.1105787117		1.1349

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		1		0.0974320565		1.0000

										-0.5227		6.6549		АВВ/П		f		kf

		1		Линейное давление, кН/см		p								n

														0.1		1.0314749224		0.9394

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0300		0.3		1.0980540884		1.0000

										0.0459		0.3463		0.5		1.1688620694		1.0645

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0000		-0.0007		0.7		1.2442144072		1.1331

										0.0027		0.0164		0.9		1.324413161		1.2061

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0015		-0.0054		1		1.3664279513		1.2444

										0.0418		0.2453		АР/Щ		f		kf

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		n

										0.0593		1.0088		0.5		1.0844790882		1.0667

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		-0.3122		1		1.0166368768		1.0000

										0.0243		0.1407		2		0.9609337907		0.9452

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0001		3		0.9361644237		0.9208

										0.0043		0.0165		4		0.92339375		0.9083

														5		0.9169962239		0.9020

														6		0.9145584301		0.8996





Номограммы kу

												Гладковальцовый

												Вибрационный

												Пневмоколесный





Номограммы kу

		60

		80
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		100
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		140



Гладковальцовый каток

Масса катка, кН/см

Коэффициент влияния k1

Номограмма 1 (гладковальцовый каток)

0.9657288205

0.9905575492

1

1.0079911032

1.0205940859

1.0297802485



Номограммы Pm

		2		2		2

		5		5		5

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Число проходов катка

Коэффициент влияния k2

Номограмма 2

0.9449226426

0.9089732

0.9287894567

0.9758964634

0.9597296701

0.9686853311

1

1

1

1.0246988666

1.041960076

1.0323269775

1.039428614

1.0673166647

1.051719353



Rc=f(Pm)
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Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Рабочая скорость катка, км/ч

Коэффициент влияния k3

Номограмма 3

1.0165702516

1.0015484559

1

1

1

1.0015121047

0.9984924717

1.009548367

1.0024770478

1.0031874376

1.0035751163



		4		4		4
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		16		16		16

		20		20		20



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Толщина уплотняемого слоя, см

Коэффициент влияния k4

Номограмма 4

1

1

1

1.024817493

0.8988315647

1.0232394767

1.0286319016

0.7967958756

1.0345039057

1.0237056993

0.7023529376

1.0407557212

1.0140602901

0.6171852627

1.0442245001
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Гладковальцовый каток

Соотношение Б/МП

Коэффициент влияния k5

Номограмма 5

0.9447798931

0.9906682265

1.003201486

1.0054439405

1.002615536

1



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение АВВ/П

Коэффициент влияния k6

Номограмма 6

0.988668413

1

0.9971172259

0.9900392779

0.9809794954

0.9759992502



		0.5

		1

		2

		3

		4

		5

		6



Гладковальцовый каток

Соотношение АР/Щ

Коэффициент влияния k7

Номограмма 7

0.9970239045

1

1.0029849791

1.0047352087

1.0059788683

1.0069445856

1.0077343223



												Гладковальцовый

												Вибрационный

												Пневмоколесный





		60

		80

		90

		100

		120

		140



Гладковальцовый каток

Масса катка, кН/см

Коэффициент влияния p1

Номограмма 8
(гладковальцовый каток)

1

1

1

1

1

1



		2		2		2

		5		5		5

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Число проходов катка

Коэффициент влияния p2

Номограмма 9

0.583612569

0.1971873541

0.5727257208

0.7930039735

0.4969594351

0.7865988597

1

1

1

1.2610277292

2.0122366724

1.2712960204

1.4442579667

3.0291440165

1.4629419398



		1.5		1.5		4

		4		4		7

		7		7		10

						13

						15



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Рабочая скорость катка, км/ч

Коэффициент влияния p3

Номограмма 10

1.0154537935

1.0011148652

1

1

1

1.007102805

0.9917564669

0.9870177065

1.0108859939

1.0131152015

1.0140749278



		4		4		4

		8		8		8

		12		12		12

		16		16		16

		20		20		20



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Толщина уплотняемого слоя, см

Коэффициент влияния p4

Номограмма 11

1

1

1

1.3060666393

1.3819400253

1.160010438

1.3684064318

1.5044982419

1.2539387464

1.3100169945

1.4855374928

1.3168703925

1.1936196161

1.3903909592

1.3612387352



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение Б/МП

Коэффициент влияния p5

Номограмма 12

0.7968348455

1.515055747

1.5920987657

1.4032153987

1.1349315172

1



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение АВВ/П

Коэффициент влияния p6

Номограмма 13

0.9393662237

1

1.0644849664

1.1331084874

1.2061456489

1.2444086004



		0.5

		1

		2

		3

		4

		5

		6



Гладковальцовый каток

Соотношение АР/Щ

Коэффициент влияния p7

Номограмма 14

1.0667319994

1

0.9452084737

0.9208444481

0.9082827616

0.9019899286

0.8995920284



		Pm		Rc

		0		1.0899

		100		2.1199

		200		3.1499

		300		4.1799

		400		5.2099

		500		6.2399

		Тип асфальтобетона

				предварительном								Содержание щебня

				начало				конец

		А		140		145		120		125		50		60

		Б, Г		125		130		105		110		40		50

		В		115		120		100		105		30		40

		Д		105		110		85		90		0		20

				основном

				начало				конец

		А		120		125		95		100		50		60

		Б, Г		105		110		85		90		40		50

		В		100		105		80		85		30		41.5

		Д		85		90		70		75		0		20

				окончательном

				Начало				Конец

		А		95		100		80		85		50		60

		Б, Г		85		90		70		75		40		50

		В		80		85		60		65		30		40

		Д		70		75		55		60		0		20

												Min

												Max





		



Rc

Устойчивость по Маршаллу, кН

Предел прочности при сжатии, МПа

Номограмма 15



		



Max

Min

Max

Min

Содержание щебня, % масс

Температура, оС

Температура эффективного уплотнения легким катком



		



Max

Min

Max

Min

Содержание щебня, % масс

Температура, оС

Температура эффективного уплотнения основным катком



		



Max

Min

Max

Min

Содержание щебня, % масс

Температура, оС

Температура эффективного окончательного уплотнения




_1370788944.xls
Диаграмма3

		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V= 30 км/час

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



Анализ

		





Анализ

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 25 оС

66.6666666667

146.6666666667

200

226.6666666667

50

110

150

170

25

55

75

85

8.3333333333

18.3333333333

25

28.3333333333



перевозка10

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 10 оС

40

66.6666666667

93.3333333333

120

30

50

70

90

15

25

35

45

5

8.3333333333

11.6666666667

15



перевозка30

		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=160 оС, tвозд= 5 оС

33.3333333333

66.6666666667

93.3333333333

25

50

70

12.5

25

35

4.1666666667

8.3333333333

11.6666666667



перевозка50

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 25 оС

40

100

146.6666666667

200

30

75

110

150

15

37.5

55

75

5

12.5

18.3333333333

25



перевозка70

		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 10 оС

13.3333333333

40

66.6666666667

93.3333333333

10

30

50

70

5

15

25

35

1.6666666667

5

8.3333333333

11.6666666667



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=150 оС, tвозд= 5 оС

13.3333333333

33.3333333333

66.6666666667

10

25

50

5

12.5

25

1.6666666667

4.1666666667

8.3333333333



		80		80		80		80

		60		60		60		60

		30		30		30		30

		10		10		10		10



А

Б, Г

В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 25 оС

0.0133333333

66.6666666667

100

146.6666666667

0.01

50

75

110

0.005

25

37.5

55

0.0016666667

8.3333333333

12.5

18.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б,Г,В

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 10 оС

0.0133333333

40

66.6666666667

0.01

30

50

0.005

15

25

0.0016666667

5

8.3333333333



		80		80		80

		60		60		60

		30		30		30

		10		10		10



А

Б, Г

Д

Скорость перевозки, км/ч

Расстояние , км

tнач=140 оС, tвозд= 5 оС

0.0133333333

13.3333333333

33.3333333333

0.01

10

25

0.005

5

12.5

0.0016666667

1.6666666667

4.1666666667



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V= 30 км/час

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

V = 10 км/час

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

50 км/час

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура доставленной смеси, оС

70 км/час

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				10

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		6		0		25		160		160.0		158														0.3132		25

		2		8		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		5		11		30		25		160		153.2		156														0.4665		15

		10		16		50		25		160		148.0		155		А												0.5881		10

		15		21		75		25		160		140.1		153														0.796		5

		20		26		100		25		160		131.0		151

		25		31		110		25		160		125.8		150		Б, Г

		30		36		130		25		160		118.8		148

		35		41		150		25		160		112.8		146		В

		40		46		170		25		160				145		Д

		45		51				25		160				144

		50		56				25		160				142

		55		61				25		160				141

		60		66				25		160				139

		65		71				25		160				137

		70		76				25		160				136

		0		6		0		20		160		160.0		157

		2		8		10		20		160		158.7		157

		5		11		30		20		160		153.2		155		А

		10		16		50		20		160		148.0		153		Б, Г,В

		15		21		75		20		160		140.1		151		В

		20		26		100		20		160		131.0		149		Д

		25		31		110		20		160		125.8		147

		30		36		130		20		160		118.8		145

		35		41		150		20		160		112.8		143

		40		46		170		20		160				142

		45		51				20		160				140

		50		56				20		160				138

		55		61				20		160				136		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		66				20		160				135		Б,Г,В

		65		71				20		160				133		Д

		70		76				20		160				131

		0		6		0		15		160		160.0		157

		2		8		10		15		160		158.7		156

		5		11		30		15		160		153.2		154

		10		16		50		15		160		148.0		152

		15		21		75		15		160		140.1		150

		20		26		100		15		160		131.0		147

		25		31		110		15		160		125.8		145

		30		36		130		15		160		118.8		142

		35		41		150		15		160		112.8		140

		40		46		170		15		160				138

		45		51				15		160				136

		50		56				15		160				133

		55		61				15		160				131

		60		66				15		160				129

		65		71				15		160				126

		70		76				15		160				124

		0		6		0		10		160		160.0		156

		2		8		10		10		160		158.7		155

		5		11		30		10		160		153.2		153

		10		16		50		10		160		148.0		150

		15		21		75		10		160		140.1		147

		20		26		100		10		160		131.0		144

		25		31		110		10		160		125.8		141

		30		36		130		10		160		118.8		138

		35		41		150		10		160		112.8		135

		40		46		170		10		160				133

		45		51				10		160				130

		50		56				10		160				127

		55		61				10		160				124

		60		66				10		160				121

		65		71				10		160				118

		70		76				10		160				115

		0		6		0		5		160		160.0		155

		2		8		10		5		160		158.7		153

		5		11		30		5		160		153.2		151

		10		16		50		5		160		148.0		147

		15		21		75		5		160		140.1		143

		20		26		100		5		160		131.0		139

		25		31		110		5		160		125.8		134

		30		36		130		5		160		118.8		130

		35		41		150		5		160		112.8		126

		40		46		170		5		160				123

		45		51				5		160				119

		50		56				5		160				115

		55		61				5		160				111

		60		66				5		160				107

		65		71				5		160				103

		70		76				5		160				99





		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		6.3016666667		6.3016666667		6.3016666667								6.3016666667		6.3016666667

		7.9666666667		7.9666666667		7.9666666667								7.9666666667		7.9666666667

		11.3		11.3		11.3								11.3		11.3

		16.3		16.3		16.3								16.3		16.3

		21.3		21.3		21.3								21.3		21.3

		26.3		26.3		26.3								26.3		26.3

		31.3		31.3		31.3								31.3		31.3

		36.3		36.3		36.3								36.3		36.3

		41.3		41.3		41.3								41.3		41.3

		46.3		46.3		46.3								46.3		46.3

		51.3		51.3		51.3								51.3		51.3

		56.3		56.3		56.3								56.3		56.3

		61.3		61.3		61.3								61.3		61.3

		66.3		66.3		66.3								66.3		66.3

		71.3		71.3		71.3								71.3		71.3

		76.3		76.3		76.3								76.3		76.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

157.8931180802

157.4712651965

156.9274022385

156.1608704516

154.8504757068

157.3364465548

156.8031334671

156.115573314

155.1465117056

153.4898899441

156.2219890463

155.4655324073

154.4902901817

153.1157634653

150.7659945232

154.5503027836

153.4591308177

152.0523654834

150.0696411047

146.6801513918

152.8786165209

151.452729228

149.614440785

147.0235187442

142.5943082605

151.2069302582

149.4463276383

147.1765160867

143.9773963837

138.5084651291

149.5352439955

147.4399260487

144.7385913883

140.9312740232

134.4226219978

147.8635577328

145.433524459

142.30066669

137.8851516627

130.3367788664

146.1918714701

143.4271228693

139.8627419917

134.8390293022

126.2509357351

145.2933952074

142.1939312797

138.1980272933

132.5661169417

122.9383026037

143.7052089447

140.27102969

135.843602595

129.6034945812

118.9359594724

142.117022682

138.3481281003

133.4891778966

126.6408722207

114.933616341

140.5288364193

136.4252265107

131.1347531983

123.6782498602

110.9312732097

138.9406501566

134.502324921

128.7803284999

120.7156274997

106.9289300783

137.3524638939

132.5794233313

126.4259038016

117.7530051391

102.926586947

135.7642776312

130.6565217417

124.0714791032

114.7903827786

98.9242438156



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				30

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		5		7		10		25		160		158.7		158														0.3801		20

		15		17		30		25		160		153.2		154														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				143

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		5		7		10		20		160		158.7		157

		15		17		30		20		160		153.2		153		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				132

		0		2		0		15		160		160.0		159

		5		7		10		15		160		158.7		156

		15		17		30		15		160		153.2		152

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		149

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		144

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				135

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				128

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		5		7		10		10		160		158.7		156

		15		17		30		10		160		153.2		149

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		149

		20		22		100		10		160		131.0		146

		25		27		110		10		160		125.8		143

		30		32		130		10		160		118.8		140

		35		37		150		10		160		112.8		137

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				126

		60		62				10		160				123

		65		67				10		160				120

		70		72				10		160				117

		0		2		0		5		160		160.0		158

		5		7		10		5		160		158.7		154

		15		17		30		5		160		153.2		146

		10		12		50		5		160		148.0		150

		15		17		75		5		160		140.1		146

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				126

		45		47				5		160				122

		50		52				5		160				118

		55		57				5		160				114

		60		62				5		160				110

		65		67				5		160				106

		70		72				5		160				102





		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		2.305		2.305		2.305								2.305		2.305

		7.3		7.3		7.3								7.3		7.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		12.3		12.3		12.3								12.3		12.3

		17.3		17.3		17.3								17.3		17.3

		22.3		22.3		22.3								22.3		22.3

		27.3		27.3		27.3								27.3		27.3

		32.3		32.3		32.3								32.3		32.3

		37.3		37.3		37.3								37.3		37.3

		42.3		42.3		42.3								42.3		42.3

		47.3		47.3		47.3								47.3		47.3

		52.3		52.3		52.3								52.3		52.3

		57.3		57.3		57.3								57.3		57.3

		62.3		62.3		62.3								62.3		62.3

		67.3		67.3		67.3								67.3		67.3

		72.3		72.3		72.3								72.3		72.3



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.2293526329

159.0750488672

158.8761167141

158.5957375918

158.1164263164

157.5593380565

157.0706536791

156.4406299404

155.5526613537

154.0346690282

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

155.8876517938

155.0642520894

154.0027052421

152.5065389931

149.9488258969

154.2159655311

153.0578504997

151.5647805437

149.4604166326

145.8629827655

152.5442792684

151.0514489101

149.1268558454

146.4142942721

141.7771396342

150.8725930057

149.0450473204

146.688931147

143.3681719116

137.6912965028

149.200906743

147.0386457307

144.2510064487

140.3220495511

133.6054533715

147.5292204803

145.0322441411

141.8130817503

137.2759271906

129.5196102401

146.5639442176

143.7322525514

140.081567052

134.9362148301

126.1401771088

144.9757579549

141.8093509617

137.7271423536

131.9735924696

122.1378339774

143.3875716922

139.8864493721

135.3727176553

129.0109701091

118.1354908461

141.7993854295

137.9635477824

133.0182929569

126.0483477486

114.1331477147

140.2111991668

136.0406461927

130.6638682586

123.0857253881

110.1308045834

138.6230129041

134.1177446031

128.3094435603

120.1231030276

106.128461452

137.0348266414

132.1948430134

125.9550188619

117.160480667

102.1261183207



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				50

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		2		0		25		160		160.0		159														0.3132		25

		8		10		10		25		160		158.7		157														0.3801		20

		25		27		30		25		160		153.2		151														0.4665		15

		10		12		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		17		75		25		160		140.1		154														0.796		5

		20		22		100		25		160		131.0		153

		25		27		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		32		130		25		160		118.8		149

		35		37		150		25		160		112.8		148		В

		40		42		170		25		160				147		Д

		45		47				25		160				145

		50		52				25		160				144

		55		57				25		160				142

		60		62				25		160				140

		65		67				25		160				139

		70		72				25		160				137

		0		2		0		20		160		160.0		159

		8		10		10		20		160		158.7		156

		25		27		30		20		160		153.2		149		А

		10		12		50		20		160		148.0		155		Б, Г,В

		15		17		75		20		160		140.1		153		В

		20		22		100		20		160		131.0		151		Д

		25		27		110		20		160		125.8		149

		30		32		130		20		160		118.8		147

		35		37		150		20		160		112.8		145

		40		42		170		20		160				144

		45		47				20		160				142

		50		52				20		160				140

		55		57				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		62				20		160				136		Б,Г,В

		65		67				20		160				134		Д

		70		72				20		160				133

		0		2		0		15		160		160.0		159

		8		10		10		15		160		158.7		155

		25		27		30		15		160		153.2		147

		10		12		50		15		160		148.0		154

		15		17		75		15		160		140.1		152

		20		22		100		15		160		131.0		150

		25		27		110		15		160		125.8		147

		30		32		130		15		160		118.8		145

		35		37		150		15		160		112.8		142

		40		42		170		15		160				140

		45		47				15		160				138

		50		52				15		160				136

		55		57				15		160				133

		60		62				15		160				131

		65		67				15		160				129

		70		72				15		160				126

		0		2		0		10		160		160.0		159

		8		10		10		10		160		158.7		154

		25		27		30		10		160		153.2		144

		10		12		50		10		160		148.0		153

		15		17		75		10		160		140.1		150

		20		22		100		10		160		131.0		147

		25		27		110		10		160		125.8		144

		30		32		130		10		160		118.8		141

		35		37		150		10		160		112.8		138

		40		42		170		10		160				135

		45		47				10		160				132

		50		52				10		160				129

		55		57				10		160				127

		60		62				10		160				124

		65		67				10		160				121

		70		72				10		160				118

		0		2		0		5		160		160.0		159

		8		10		10		5		160		158.7		152

		25		27		30		5		160		153.2		138

		10		12		50		5		160		148.0		151

		15		17		75		5		160		140.1		147

		20		22		100		5		160		131.0		142

		25		27		110		5		160		125.8		138

		30		32		130		5		160		118.8		134

		35		37		150		5		160		112.8		130

		40		42		170		5		160				127

		45		47				5		160				123

		50		52				5		160				119

		55		57				5		160				115

		60		62				5		160				111

		65		67				5		160				107

		70		72				5		160				103





		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.5083333333		1.5083333333		1.5083333333								1.5083333333		1.5083333333

		9.8333333333		9.8333333333		9.8333333333								9.8333333333		9.8333333333

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		11.5		11.5		11.5								11.5		11.5

		16.5		16.5		16.5								16.5		16.5

		21.5		21.5		21.5								21.5		21.5

		26.5		26.5		26.5								26.5		26.5

		31.5		31.5		31.5								31.5		31.5

		36.5		36.5		36.5								36.5		36.5

		41.5		41.5		41.5								41.5		41.5

		46.5		46.5		46.5								46.5		46.5

		51.5		51.5		51.5								51.5		51.5

		56.5		56.5		56.5								56.5		56.5

		61.5		61.5		61.5								61.5		61.5

		66.5		66.5		66.5								66.5		66.5

		71.5		71.5		71.5								71.5		71.5



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.4957079774

159.3947355205

159.2645593827

159.0810864212

158.767437322

156.71235035

156.0540768737

155.2054147599

154.009292691

151.9645085083

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

156.1551215958

155.3852763438

154.3927731938

152.9939185708

150.6025607979

154.4834353331

153.3788747541

151.9548484955

149.9477962103

146.5167176665

152.8117490704

151.3724731644

149.5169237971

146.9016738498

142.4308745352

151.1400628077

149.3660715748

147.0789990988

143.8555514893

138.3450314039

149.468376545

147.3596699851

144.6410744004

140.8094291288

134.2591882725

147.7966902823

145.3532683954

142.2031497021

137.7633067683

130.1733451412

146.8180540196

144.0399168057

140.4582750037

135.4102344078

126.7805520098

145.2298677569

142.1170152161

138.1038503054

132.4476120473

122.7782088785

143.6416814942

140.1941136264

135.749425607

129.4849896868

118.7758657471

142.0534952315

138.2712120367

133.3950009087

126.5223673262

114.7735226158

140.4653089688

136.3483104471

131.0405762103

123.5597449657

110.7711794844

138.8771227061

134.4254088574

128.686151512

120.5971226052

106.7688363531

137.2889364434

132.5025072677

126.3317268136

117.6345002447

102.7664932217



																								(5.8)

		где: ti - температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; T - время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; tвозд - температура воздуха, оС; tнач - температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

						Перевозка асфальтобетонной смеси

		V				70

		Расстояние, км		Время перевозки расч.		Время перевозки, мин		Температура воздуха, оС		Температура смеси при выпуске, оС		Температура смеси в укладчике НАБЛ, оС		tорасч

		0		1		0		25		160		160.0		160														0.3132		25

		12		13		10		25		160		158.7		156														0.3801		20

		35		36		30		25		160		153.2		148														0.4665		15

		10		11		50		25		160		148.0		156		А												0.5881		10

		15		16		75		25		160		140.1		155														0.796		5

		20		21		100		25		160		131.0		153

		25		26		110		25		160		125.8		151		Б, Г

		30		31		130		25		160		118.8		150

		35		36		150		25		160		112.8		148		В

		40		41		170		25		160				147		Д

		45		46				25		160				145

		50		51				25		160				144

		55		56				25		160				142

		60		61				25		160				141

		65		66				25		160				139

		70		71				25		160				137

		0		1		0		20		160		160.0		160

		12		13		10		20		160		158.7		155

		35		36		30		20		160		153.2		145		А

		10		11		50		20		160		148.0		156		Б, Г,В

		15		16		75		20		160		140.1		154		В

		20		21		100		20		160		131.0		152		Д

		25		26		110		20		160		125.8		150

		30		31		130		20		160		118.8		147

		35		36		150		20		160		112.8		145

		40		41		170		20		160				144

		45		46				20		160				142

		50		51				20		160				140

		55		56				20		160				138		А																140		155		120		140		110		130		100		120

		60		61				20		160				136		Б,Г,В

		65		66				20		160				135		Д

		70		71				20		160				133

		0		1		0		15		160		160.0		159

		12		13		10		15		160		158.7		154

		35		36		30		15		160		153.2		142

		10		11		50		15		160		148.0		155

		15		16		75		15		160		140.1		152

		20		21		100		15		160		131.0		150

		25		26		110		15		160		125.8		147

		30		31		130		15		160		118.8		145

		35		36		150		15		160		112.8		142

		40		41		170		15		160				141

		45		46				15		160				138

		50		51				15		160				136

		55		56				15		160				134

		60		61				15		160				131

		65		66				15		160				129

		70		71				15		160				126

		0		1		0		10		160		160.0		159

		12		13		10		10		160		158.7		152

		35		36		30		10		160		153.2		138

		10		11		50		10		160		148.0		153

		15		16		75		10		160		140.1		150

		20		21		100		10		160		131.0		147

		25		26		110		10		160		125.8		144

		30		31		130		10		160		118.8		141

		35		36		150		10		160		112.8		138

		40		41		170		10		160				136

		45		46				10		160				133

		50		51				10		160				130

		55		56				10		160				127

		60		61				10		160				124

		65		66				10		160				121

		70		71				10		160				118

		0		1		0		5		160		160.0		159

		12		13		10		5		160		158.7		150

		35		36		30		5		160		153.2		130

		10		11		50		5		160		148.0		151

		15		16		75		5		160		140.1		147

		20		21		100		5		160		131.0		143

		25		26		110		5		160		125.8		139

		30		31		130		5		160		118.8		135

		35		36		150		5		160		112.8		130

		40		41		170		5		160				127

		45		46				5		160				123

		50		51				5		160				119

		55		56				5		160				115

		60		61				5		160				111

		65		66				5		160				107

		70		71				5		160				103





		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079



		25

		20

		15

		10

		5



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665

0.5881

0.796



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1		1		1



25

20

20

25

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

1

1

1



		25

		20

		20



b1

25

Температура воздуха, оС

b1

0.3132

0.3801

0.4665



		1.1688095238		1.1688095238		1.1688095238								1.1688095238		1.1688095238

		12.8238095238		12.8238095238		12.8238095238								12.8238095238		12.8238095238

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		11.1571428571		11.1571428571		11.1571428571								11.1571428571		11.1571428571

		16.1571428571		16.1571428571		16.1571428571								16.1571428571		16.1571428571

		21.1571428571		21.1571428571		21.1571428571								21.1571428571		21.1571428571

		26.1571428571		26.1571428571		26.1571428571								26.1571428571		26.1571428571

		31.1571428571		31.1571428571		31.1571428571								31.1571428571		31.1571428571

		36.1571428571		36.1571428571		36.1571428571								36.1571428571		36.1571428571

		41.1571428571		41.1571428571		41.1571428571								41.1571428571		41.1571428571

		46.1571428571		46.1571428571		46.1571428571								46.1571428571		46.1571428571

		51.1571428571		51.1571428571		51.1571428571								51.1571428571		51.1571428571

		56.1571428571		56.1571428571		56.1571428571								56.1571428571		56.1571428571

		61.1571428571		61.1571428571		61.1571428571								61.1571428571		61.1571428571

		66.1571428571		66.1571428571		66.1571428571								66.1571428571		66.1571428571

		71.1571428571		71.1571428571		71.1571428571								71.1571428571		71.1571428571



25

20

15

25

10

5

10

5

10

5

Время перевозки, мин

Температура смеси, оС

159.6092234351

159.5309797427

159.4301060788

159.2879326349

159.0448855271

155.7125227567

154.8540576372

153.747303607

152.1874214125

149.5207851879

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

156.269751511

155.5228581671

154.5599451731

153.2027955327

150.8827328983

154.5980652483

153.5164565774

152.1220204748

150.1566731722

146.796889767

152.9263789856

151.5100549877

149.6840957764

147.1105508117

142.7110466356

151.2546927229

149.503653398

147.2461710781

144.0644284512

138.6252035043

149.5830064602

147.4972518084

144.8082463797

141.0183060907

134.5393603729

147.9113201975

145.4908502187

142.3703216814

137.9721837301

130.4535172416

146.9269582205

144.1717729148

140.6197212688

135.6133856554

127.054998396

145.3387719578

142.2488713251

138.2652965704

132.6507632948

123.0526552646

143.7505856951

140.3259697354

135.9108718721

129.6881409343

119.0503121333

142.1623994324

138.4030681457

133.5564471737

126.7255185738

115.0479690019

140.5742131697

136.4801665561

131.2020224754

123.7628962133

111.0456258706

138.986026907

134.5572649664

128.847597777

120.8002738528

107.0432827392

137.3978406443

132.6343633767

126.4931730787

117.8376514923

103.0409396079
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Коэффициенты регрессии kу

		Гладковальцовый каток

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				p		f		kf

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу

								b0		-0.5157		5.9064		60		1.6057715878		0.9657

		1		Линейное давление, кН/см		p		b1		-0.0005		0.0000		80		1.6470557105		0.9906

								b2		0.1230		0.0000		90		1.6627562042		1.0000

		2		Число проходов катка		n		b3		0.0000		-0.3280		100		1.6760434606		1.0080

								b4		0.0352		0.3346		120		1.6969991483		1.0206

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V		b5		0.0050		0.0003		140		1.7122734972		1.0298

								b6		-0.0295		-0.0164		n		f		kf		n		f		kf		n		f		kf

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h		b7		-0.0064		-0.0660		n						n						n

								b8		0.0723		0.7661		2		1.0246988666		0.9449		2		1.041960076		0.9090		2		1.0323269775		0.9288

		5		Соотношение		Б/МП		b9		-0.0886		-2.3286		5		1.0582876893		0.9759		5		1.1001424465		0.9597		5		1.0766702752		0.9687

								b10		0.0593		1.0088		10		1.0844261958		1.0000		10		1.1463045071		1.0000		10		1.1114757711		1.0000

		6		Соотношение		АВВ/П		b11		-0.0765		0.3122		20		1.1112102937		1.0247		20		1.1944035313		1.0420		20		1.1474064234		1.0323

								b12		0.0243		0.0001		30		1.1271836177		1.0394		30		1.2234699033		1.0673		30		1.1689605789		1.0517

		7		Соотношение		АР/Щ		b13		0.0000		0.0165

								b14		0.0043		-0.1051

														V		f		kf		V		f		kf		V		f		kf

		Вибрационный каток												n						n						n

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				1.5		0.9955487158		1.0166		1.5		1.0024424199		1.0015		1.5		1.0010953553		0.9974

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		4		0.9793211184		1.0000		4		1.0008925819		1.0000		4		1.0037500085		1.0000

								b0		-0.5182		6.0985		7		0.9778447642		0.9985		7		1.0104494716		1.0095		7		1.0052677836		1.0015

		1		Линейное давление, кН/см		p		b1						10		0.9822334593		1.0030		10		1.0239138931		1.0230		10		1.0062363453		1.0025

								b2						13		0.9893906741		1.0103		13		1.0393597846		1.0384		13		1.006949399		1.0032

		2		Число проходов катка		n		b3		0.0000		-0.0426		15		0.9951244434		1.0161		15		1.0504008742		1.0495		15		1.0073385315		1.0036

								b4		0.0364		0.4605		h		f		kf		h		f		kf		h		f		kf

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V		b5		0.0066		-0.0079		n						n						n

								b6		-0.0184		0.0190		4		1.0774844187		1.0000		4		0.9293041105		1.0000		4		1.0533200249		1.0000

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h		b7		-0.0350		-0.0628		8		1.1042248808		1.0248		8		0.8352878677		0.8988		8		1.0777986311		1.0232

								b8		0.0481		0.8291		12		1.1083348466		1.0286		12		0.7404656824		0.7968		12		1.0896636798		1.0345

		5		Соотношение		Б/МП		b9		-0.0889		-2.3286		16		1.1030269404		1.0237		16		0.6526994719		0.7024		16		1.0962488422		1.0408

								b10		0.0593		1.0088		20		1.0926341622		1.0141		20		0.5735528016		0.6172		20		1.0999025765		1.0442

		6		Соотношение		АВВ/П		b11		-0.3122		-0.3122		Б/МП		f		kf

								b12		0.1407		0.1407		n

		7		Соотношение		АР/Щ		b13		0.0001		0.0001		0.1		0.8646735034		0.9448

								b14		0.0165		0.0165		0.3		0.9066710378		0.9907

														0.5		0.9181416221		1.0032

		Вибрационный каток												0.7		0.9201939424		1.0054

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				0.9		0.9176053538		1.0026

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		1		0.915211585		1.0000

								b0		-0.5227		6.6549		АВВ/П		f		kf

		1		Линейное давление, кН/см		p		b1						n

								b2						0.1		0.9383776325		0.9887

		2		Число проходов катка		n		b3		0.0000		-0.0300		0.3		0.9491328135		1.0000

								b4		0.0459		0.3463		0.5		0.946396678		0.9971

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V		b5		0.0000		-0.0007		0.7		0.9396787653		0.9900

								b6		0.0027		0.0164		0.9		0.9310798285		0.9810

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h		b7		-0.0015		-0.0054		1		0.9263529143		0.9760

								b8		0.0418		0.2453		АР/Щ		f		kf

		5		Соотношение		Б/МП		b9		-0.0886		-2.3286		n

								b10		0.0593		1.0088		0.5		0.9970239045		0.9970

		6		Соотношение		АВВ/П		b11		-0.0765		-0.3122		1		1		1.0000

								b12		0.0243		0.1407		2		1.0029849791		1.0030

		7		Соотношение		АР/Щ		b13		0.0000		0.0001		3		1.0047352087		1.0047

								b14		0.0043		0.0165		4		1.0059788683		1.0060

														5		1.0069445856		1.0069

														6		1.0077343223		1.0077





Коэффициенты регрессии Pm

		Гладковальцовый каток

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				p		f		kf

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу

								b0		-0.5157		5.9064		60		1.0000		1.0000

		1		Линейное давление, кН/см		p		b1		-0.0005		0.0000		80		1.0000		1.0000

								b2		0.1230		0.0000		90		1.0000		1.0000

		2		Число проходов катка		n		b3		0.0000		-0.3280		100		1.0000		1.0000

								b4		0.0352		0.3346		120		1.0000		1.0000

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V		b5		0.0050		0.0003		140		1.0000		1.0000

								b6		-0.0295		-0.0164		n		f		kf		n		f		kf		n		f		kf

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h		b7		-0.0064		-0.0660		n						n						n

								b8		0.0723		0.7661		2		1.2610277292		0.5836		2		2.0122366724		0.1972		2		1.2712960204		0.5727

		5		Соотношение		Б/МП		b9		-0.0886		-2.3286		5		1.7134654959		0.7930		5		5.0713191243		0.4970		5		1.7460364772		0.7866

								b10		0.0593		1.0088		10		2.1607275034		1.0000		10		10.2046943194		1.0000		10		2.219729225		1.0000

		6		Соотношение		АВВ/П		b11		-0.0765		0.3122		20		2.7247372971		1.2610		20		20.5342601404		2.0122		20		2.82193293		1.2713

								b12		0.0243		0.0001		30		3.1206479106		1.4443		30		30.911488738		3.0291		30		3.2473349783		1.4629

		7		Соотношение		АР/Щ		b13		0.0000		0.0165

								b14		0.0043		-0.1051

														V		f		kf		V		f		kf		V		f		kf

		Вибрационный каток												n						n						n

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				1.5		0.9938195503		1.0155		1.5		0.9958624205		1.0011		1.5		1.005615335		0.9858

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		4		0.9786949999		1.0000		4		0.9947534046		1.0000		4		1.0201352612		1.0000

								b0		-0.5182		6.0985		7		0.9706270952		0.9918		7		0.9818392239		0.9870		7		1.0273810831		1.0071

		1		Линейное давление, кН/см		p		b1						10		0.9658348757		0.9869		10		0.9653631924		0.9705		10		1.0312404474		1.0109

								b2						13		0.9625539432		0.9835		13		0.9474643555		0.9525		13		1.0335145407		1.0131

		2		Число проходов катка		n		b3		0.0000		-0.0426		15		0.96087397		0.9818		15		0.935151205		0.9401		15		1.0344935914		1.0141

								b4		0.0364		0.4605		h		f		kf		h		f		kf		h		f		kf

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V		b5		0.0066		-0.0079		n						n						n

								b6		-0.0184		0.0190		4		2.2211833848		1.0000		4		2.4551224917		1.0000		4		1.3750058791		1.0000

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h		b7		-0.0350		-0.0628		8		2.9010135185		1.3061		8		3.3928320385		1.3819		8		1.5950211721		1.1600

								b8		0.0481		0.8291		12		3.0394816299		1.3684		12		3.6937274725		1.5045		12		1.7241731482		1.2539

		5		Соотношение		Б/МП		b9		-0.0889		-2.3286		16		2.909787982		1.3100		16		3.647176511		1.4855		16		1.8107045317		1.3169

								b10		0.0593		1.0088		20		2.6512480589		1.1936		20		3.4135801162		1.3904		20		1.8717112637		1.3612

		6		Соотношение		АВВ/П		b11		-0.3122		-0.3122		Б/МП		f		kf

								b12		0.1407		0.1407		n

		7		Соотношение		АР/Щ		b13		0.0001		0.0001		0.1		0.0776372577		0.7968

								b14		0.0165		0.0165		0.3		0.1476149972		1.5151

														0.5		0.1551214569		1.5921

		Вибрационный каток												0.7		0.136718162		1.4032

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				0.9		0.1105787117		1.1349

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		1		0.0974320565		1.0000

								b0		-0.5227		6.6549		АВВ/П		f		kf

		1		Линейное давление, кН/см		p		b1						n

								b2						0.1		1.0314749224		0.9394

		2		Число проходов катка		n		b3		0.0000		-0.0300		0.3		1.0980540884		1.0000

								b4		0.0459		0.3463		0.5		1.1688620694		1.0645

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V		b5		0.0000		-0.0007		0.7		1.2442144072		1.1331

								b6		0.0027		0.0164		0.9		1.324413161		1.2061

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h		b7		-0.0015		-0.0054		1		1.3664279513		1.2444

								b8		0.0418		0.2453		АР/Щ		f		kf

		5		Соотношение		Б/МП		b9		-0.0886		-2.3286		n

								b10		0.0593		1.0088		0.5		1.0844790882		1.0667

		6		Соотношение		АВВ/П		b11		-0.0765		-0.3122		1		1.0166368768		1.0000

								b12		0.0243		0.1407		2		0.9609337907		0.9452

		7		Соотношение		АР/Щ		b13		0.0000		0.0001		3		0.9361644237		0.9208

								b14		0.0043		0.0165		4		0.92339375		0.9083

														5		0.9169962239		0.9020

														6		0.9145584301		0.8996





Номограммы kу

												Гладковальцовый

												Вибрационный

												Пневмоколесный





Номограммы kу

		60

		80

		90

		100

		120

		140



Гладковальцовый каток

Масса катка, кН/см

Коэффициент влияния k1

Номограмма 1 (гладковальцовый каток)

0.9657288205

0.9905575492

1

1.0079911032

1.0205940859

1.0297802485



Номограммы Pm

		2		2		2

		5		5		5

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Число проходов катка

Коэффициент влияния k2

Номограмма 2

0.9449226426

0.9089732

0.9287894567

0.9758964634

0.9597296701

0.9686853311

1

1

1

1.0246988666

1.041960076

1.0323269775

1.039428614

1.0673166647

1.051719353



Rc=f(Pm)

		1.5		1.5		4

		4		4		7

		7		7		10

						13

						15



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Рабочая скорость катка, км/ч

Коэффициент влияния k3

Номограмма 3

1.0165702516

1.0015484559

1

1

1

1.0015121047

0.9984924717

1.009548367

1.0024770478

1.0031874376

1.0035751163



		4		4		4

		8		8		8

		12		12		12

		16		16		16

		20		20		20



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Толщина уплотняемого слоя, см

Коэффициент влияния k4

Номограмма 4

1

1

1

1.024817493

0.8988315647

1.0232394767

1.0286319016

0.7967958756

1.0345039057

1.0237056993

0.7023529376

1.0407557212

1.0140602901

0.6171852627

1.0442245001



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение Б/МП

Коэффициент влияния k5

Номограмма 5

0.9447798931

0.9906682265

1.003201486

1.0054439405

1.002615536

1



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение АВВ/П

Коэффициент влияния k6

Номограмма 6

0.988668413

1

0.9971172259

0.9900392779

0.9809794954

0.9759992502



		0.5

		1

		2

		3

		4

		5

		6



Гладковальцовый каток

Соотношение АР/Щ

Коэффициент влияния k7

Номограмма 7

0.9970239045

1

1.0029849791

1.0047352087

1.0059788683

1.0069445856

1.0077343223



												Гладковальцовый

												Вибрационный

												Пневмоколесный
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		100

		120

		140



Гладковальцовый каток

Масса катка, кН/см

Коэффициент влияния p1

Номограмма 8
(гладковальцовый каток)

1

1

1

1

1

1



		2		2		2

		5		5		5

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Число проходов катка

Коэффициент влияния p2

Номограмма 9

0.583612569

0.1971873541

0.5727257208

0.7930039735

0.4969594351

0.7865988597

1

1

1

1.2610277292

2.0122366724

1.2712960204

1.4442579667

3.0291440165

1.4629419398



		1.5		1.5		4

		4		4		7

		7		7		10

						13

						15



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Рабочая скорость катка, км/ч

Коэффициент влияния p3

Номограмма 10

1.0154537935

1.0011148652

1

1

1

1.007102805

0.9917564669

0.9870177065

1.0108859939

1.0131152015

1.0140749278



		4		4		4

		8		8		8

		12		12		12

		16		16		16

		20		20		20



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Толщина уплотняемого слоя, см

Коэффициент влияния p4
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Гладковальцовый каток

Соотношение Б/МП

Коэффициент влияния p5
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Гладковальцовый каток

Соотношение АВВ/П
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Гладковальцовый каток

Соотношение АР/Щ

Коэффициент влияния p7

Номограмма 14
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Коэффициенты регрессии kу

		Гладковальцовый каток

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				p		f		kf

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу

										-0.5157		5.9064		60		1.6057715878		0.9657

		1		Линейное давление, кН/см		p				-0.0005		0.0000		80		1.6470557105		0.9906

										0.1230		0.0000		90		1.6627562042		1.0000

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.3280		100		1.6760434606		1.0080

										0.0352		0.3346		120		1.6969991483		1.0206

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0050		0.0003		140		1.7122734972		1.0298

										-0.0295		-0.0164		n		f		kf		n		f		kf		n		f		kf

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0064		-0.0660		n						n						n

										0.0723		0.7661		2		1.0246988666		0.9449		2		1.041960076		0.9090		2		1.0323269775		0.9288

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		5		1.0582876893		0.9759		5		1.1001424465		0.9597		5		1.0766702752		0.9687

										0.0593		1.0088		10		1.0844261958		1.0000		10		1.1463045071		1.0000		10		1.1114757711		1.0000

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		0.3122		20		1.1112102937		1.0247		20		1.1944035313		1.0420		20		1.1474064234		1.0323

										0.0243		0.0001		30		1.1271836177		1.0394		30		1.2234699033		1.0673		30		1.1689605789		1.0517

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0165

										0.0043		-0.1051

														V		f		kf		V		f		kf		V		f		kf

		Вибрационный каток												n						n						n

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				1.5		0.9955487158		1.0166		1.5		1.0024424199		1.0015		1.5		1.0010953553		0.9974

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		4		0.9793211184		1.0000		4		1.0008925819		1.0000		4		1.0037500085		1.0000

										-0.5182		6.0985		7		0.9778447642		0.9985		7		1.0104494716		1.0095		7		1.0052677836		1.0015

		1		Линейное давление, кН/см		p								10		0.9822334593		1.0030		10		1.0239138931		1.0230		10		1.0062363453		1.0025

														13		0.9893906741		1.0103		13		1.0393597846		1.0384		13		1.006949399		1.0032

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0426		15		0.9951244434		1.0161		15		1.0504008742		1.0495		15		1.0073385315		1.0036

										0.0364		0.4605		h		f		kf		h		f		kf		h		f		kf

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0066		-0.0079		n						n						n

										-0.0184		0.0190		4		1.0774844187		1.0000		4		0.9293041105		1.0000		4		1.0533200249		1.0000

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0350		-0.0628		8		1.1042248808		1.0248		8		0.8352878677		0.8988		8		1.0777986311		1.0232

										0.0481		0.8291		12		1.1083348466		1.0286		12		0.7404656824		0.7968		12		1.0896636798		1.0345

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0889		-2.3286		16		1.1030269404		1.0237		16		0.6526994719		0.7024		16		1.0962488422		1.0408

										0.0593		1.0088		20		1.0926341622		1.0141		20		0.5735528016		0.6172		20		1.0999025765		1.0442

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.3122		-0.3122		Б/МП		f		kf

										0.1407		0.1407		n

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0001		0.0001		0.1		0.8646735034		0.9448

										0.0165		0.0165		0.3		0.9066710378		0.9907

														0.5		0.9181416221		1.0032

		Вибрационный каток												0.7		0.9201939424		1.0054

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				0.9		0.9176053538		1.0026

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		1		0.915211585		1.0000

										-0.5227		6.6549		АВВ/П		f		kf

		1		Линейное давление, кН/см		p								n

														0.1		0.9383776325		0.9887

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0300		0.3		0.9491328135		1.0000

										0.0459		0.3463		0.5		0.946396678		0.9971

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0000		-0.0007		0.7		0.9396787653		0.9900

										0.0027		0.0164		0.9		0.9310798285		0.9810

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0015		-0.0054		1		0.9263529143		0.9760

										0.0418		0.2453		АР/Щ		f		kf

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		n

										0.0593		1.0088		0.5		0.9970239045		0.9970

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		-0.3122		1		1		1.0000

										0.0243		0.1407		2		1.0029849791		1.0030

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0001		3		1.0047352087		1.0047

										0.0043		0.0165		4		1.0059788683		1.0060

														5		1.0069445856		1.0069

														6		1.0077343223		1.0077





Коэффициенты регрессии Pm

		Гладковальцовый каток

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				p		f		kf

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу

										-0.5157		5.9064		60		1.0000		1.0000

		1		Линейное давление, кН/см		p				-0.0005		0.0000		80		1.0000		1.0000

										0.1230		0.0000		90		1.0000		1.0000

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.3280		100		1.0000		1.0000

										0.0352		0.3346		120		1.0000		1.0000

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0050		0.0003		140		1.0000		1.0000

										-0.0295		-0.0164		n		f		kf		n		f		kf		n		f		kf

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0064		-0.0660		n						n						n

										0.0723		0.7661		2		1.2610277292		0.5836		2		2.0122366724		0.1972		2		1.2712960204		0.5727

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		5		1.7134654959		0.7930		5		5.0713191243		0.4970		5		1.7460364772		0.7866

										0.0593		1.0088		10		2.1607275034		1.0000		10		10.2046943194		1.0000		10		2.219729225		1.0000

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		0.3122		20		2.7247372971		1.2610		20		20.5342601404		2.0122		20		2.82193293		1.2713

										0.0243		0.0001		30		3.1206479106		1.4443		30		30.911488738		3.0291		30		3.2473349783		1.4629

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0165

										0.0043		-0.1051

														V		f		kf		V		f		kf		V		f		kf

		Вибрационный каток												n						n						n

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				1.5		0.9938195503		1.0155		1.5		0.9958624205		1.0011		1.5		1.005615335		0.9858

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		4		0.9786949999		1.0000		4		0.9947534046		1.0000		4		1.0201352612		1.0000

										-0.5182		6.0985		7		0.9706270952		0.9918		7		0.9818392239		0.9870		7		1.0273810831		1.0071

		1		Линейное давление, кН/см		p								10		0.9658348757		0.9869		10		0.9653631924		0.9705		10		1.0312404474		1.0109

														13		0.9625539432		0.9835		13		0.9474643555		0.9525		13		1.0335145407		1.0131

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0426		15		0.96087397		0.9818		15		0.935151205		0.9401		15		1.0344935914		1.0141

										0.0364		0.4605		h		f		kf		h		f		kf		h		f		kf

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0066		-0.0079		n						n						n

										-0.0184		0.0190		4		2.2211833848		1.0000		4		2.4551224917		1.0000		4		1.3750058791		1.0000

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0350		-0.0628		8		2.9010135185		1.3061		8		3.3928320385		1.3819		8		1.5950211721		1.1600

										0.0481		0.8291		12		3.0394816299		1.3684		12		3.6937274725		1.5045		12		1.7241731482		1.2539

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0889		-2.3286		16		2.909787982		1.3100		16		3.647176511		1.4855		16		1.8107045317		1.3169

										0.0593		1.0088		20		2.6512480589		1.1936		20		3.4135801162		1.3904		20		1.8717112637		1.3612

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.3122		-0.3122		Б/МП		f		kf

										0.1407		0.1407		n

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0001		0.0001		0.1		0.0776372577		0.7968

										0.0165		0.0165		0.3		0.1476149972		1.5151

														0.5		0.1551214569		1.5921

		Вибрационный каток												0.7		0.136718162		1.4032

		№№ пп		Факторы		Обозначение		Коэффици-ент регрессии		Свойства				0.9		0.1105787117		1.1349

										Коэффициент уплотнения		Устойчивость по Маршаллу		1		0.0974320565		1.0000

										-0.5227		6.6549		АВВ/П		f		kf

		1		Линейное давление, кН/см		p								n

														0.1		1.0314749224		0.9394

		2		Число проходов катка		n				0.0000		-0.0300		0.3		1.0980540884		1.0000

										0.0459		0.3463		0.5		1.1688620694		1.0645

		3		Рабочая скорость катка, км/ч		V				0.0000		-0.0007		0.7		1.2442144072		1.1331

										0.0027		0.0164		0.9		1.324413161		1.2061

		4		Толщина уплотняемого слоя, см		h				-0.0015		-0.0054		1		1.3664279513		1.2444

										0.0418		0.2453		АР/Щ		f		kf

		5		Соотношение		Б/МП				-0.0886		-2.3286		n

										0.0593		1.0088		0.5		1.0844790882		1.0667

		6		Соотношение		АВВ/П				-0.0765		-0.3122		1		1.0166368768		1.0000

										0.0243		0.1407		2		0.9609337907		0.9452

		7		Соотношение		АР/Щ				0.0000		0.0001		3		0.9361644237		0.9208

										0.0043		0.0165		4		0.92339375		0.9083

														5		0.9169962239		0.9020

														6		0.9145584301		0.8996





Номограммы kу

												Гладковальцовый

												Вибрационный

												Пневмоколесный
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Гладковальцовый каток

Масса катка, кН/см

Коэффициент влияния k1

Номограмма 1 (гладковальцовый каток)
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Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Число проходов катка

Коэффициент влияния k2

Номограмма 2

0.9449226426
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1

1

1
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Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Рабочая скорость катка, км/ч

Коэффициент влияния k3

Номограмма 3
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Толщина уплотняемого слоя, см

Коэффициент влияния k4

Номограмма 4
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1.0286319016

0.7967958756

1.0345039057

1.0237056993

0.7023529376

1.0407557212

1.0140602901

0.6171852627

1.0442245001



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение Б/МП

Коэффициент влияния k5

Номограмма 5

0.9447798931

0.9906682265

1.003201486

1.0054439405

1.002615536

1



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение АВВ/П

Коэффициент влияния k6

Номограмма 6

0.988668413

1

0.9971172259

0.9900392779

0.9809794954

0.9759992502



		0.5

		1

		2

		3

		4

		5

		6



Гладковальцовый каток

Соотношение АР/Щ

Коэффициент влияния k7

Номограмма 7

0.9970239045

1

1.0029849791

1.0047352087

1.0059788683

1.0069445856

1.0077343223



												Гладковальцовый

												Вибрационный

												Пневмоколесный





		60

		80

		90

		100

		120

		140



Гладковальцовый каток

Масса катка, кН/см

Коэффициент влияния p1

Номограмма 8
(гладковальцовый каток)

1

1

1

1

1

1



		2		2		2

		5		5		5

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Число проходов катка

Коэффициент влияния p2

Номограмма 9

0.583612569

0.1971873541

0.5727257208

0.7930039735

0.4969594351

0.7865988597

1

1

1

1.2610277292

2.0122366724

1.2712960204

1.4442579667

3.0291440165

1.4629419398



		1.5		1.5		4

		4		4		7

		7		7		10

						13

						15



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Рабочая скорость катка, км/ч

Коэффициент влияния p3

Номограмма 10

1.0154537935

1.0011148652

1

1

1

1.007102805

0.9917564669

0.9870177065

1.0108859939

1.0131152015

1.0140749278



		4		4		4

		8		8		8

		12		12		12

		16		16		16

		20		20		20



Гладковальцовый

Вибрационный

Пневмоколесный

Толщина уплотняемого слоя, см

Коэффициент влияния p4

Номограмма 11

1

1

1

1.3060666393

1.3819400253

1.160010438

1.3684064318

1.5044982419

1.2539387464

1.3100169945

1.4855374928

1.3168703925

1.1936196161

1.3903909592

1.3612387352



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение Б/МП

Коэффициент влияния p5

Номограмма 12

0.7968348455

1.515055747

1.5920987657

1.4032153987

1.1349315172

1



		0.1

		0.3

		0.5

		0.7

		0.9

		1



Гладковальцовый каток

Соотношение АВВ/П

Коэффициент влияния p6

Номограмма 13

0.9393662237

1

1.0644849664

1.1331084874

1.2061456489

1.2444086004



		0.5

		1

		2

		3

		4

		5

		6



Гладковальцовый каток

Соотношение АР/Щ

Коэффициент влияния p7

Номограмма 14

1.0667319994

1

0.9452084737

0.9208444481

0.9082827616

0.9019899286

0.8995920284



		Pm		Rc

		0		1.0899

		100		2.1199

		200		3.1499

		300		4.1799

		400		5.2099

		500		6.2399

		Тип асфальтобетона

				предварительном								Содержание щебня

				начало				конец

		А		140		145		120		125		50		60

		Б, Г		125		130		105		110		40		50

		В		115		120		100		105		30		40

		Д		105		110		85		90		0		20

				основном

				начало				конец

		А		120		125		95		100		50		60

		Б, Г		105		110		85		90		40		50

		В		100		105		80		85		30		41.5

		Д		85		90		70		75		0		20

				окончательном

				Начало				Конец

		А		95		100		80		85		50		60

		Б, Г		85		90		70		75		40		50

		В		80		85		60		65		30		40

		Д		70		75		55		60		0		20

												Min

												Max





		



Rc

Устойчивость по Маршаллу, кН

Предел прочности при сжатии, МПа

Номограмма 15



		



Max

Min

Max

Min

Содержание щебня, % масс

Температура, оС

Температура эффективного уплотнения легким катком



		



Max

Min

Max

Min

Содержание щебня, % масс

Температура, оС

Температура эффективного уплотнения основным катком



		



Max

Min

Max

Min

Содержание щебня, % масс

Температура, оС

Температура эффективного окончательного уплотнения




